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Введение

[bookmark: _Hlk124842785]Вопросы развитие железнодорожного машиностроения рассмотрено в государственной программе по развитию машиностроения в Республике Казахстан (2010-2014гг.) и в рамках инвестиционных проектов, вошедших в «Карту индустриализации» Казахстана на 2010-2014 годы, а также Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (РК) на 2015-2019 и 2020-2025 годы [1].
В Программе по развитию машиностроения в РК на 2010-2014 годы было поставлена задача - организация крупных сборочных производств с увеличением уровня локализации через освоение производства деталей и комплектующих. В рамках инвестиционных проектов, вошедших в «Карту индустриализации» Казахстана на 2010 – 2014 годы, предусматривался реализация проектов по организации крупных сборочных производств с увеличением уровня локализации через освоение производства деталей и комплектующих, такие как: «Производство пассажирских вагонов», «Организация производства электровозов». В результате было организовано ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (г. Астана, Казахстан).
Анализ состояния ремонтного производства локомотивных и вагоностроительных производств показал, что существует проблема нарастающего износа деталей локомотивов и вагонов, особенно автосцепной части подвижного состава. Высокая стоимость запасных частей и материалов обуславливает необходимость развития ремонтно-восстановительных производств в РК, способных обеспечить высокое качество ремонта и восстановление деталей подвижного состава. В работе [2,3,4] отмечается, что до 80% деталей, выбраковываемых при ремонте, после восстановления пригодны к дальнейшей эксплуатации. Как правило, потери массы таких деталей не превышают 2% исходной массы, при этом прочность металла изделий остается на прежнем уровне. По целому ряду наименований наиболее металлоемких и дорогостоящих изделий вторичное их использование значительно больше, чем потребление новых запасных частей. При этом себестоимость восстановления на 65-70% ниже стоимости новых деталей, а расход материалов в 15-20 раз меньше, чем на изготовление [2,стр.11;5,6]. ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» на ряду с выпуском грузовых и пассажирских электровозов серий KZ8A и KZ4A, а также занимается ремонтом и восстановлением деталей и узлов подвижного состава. Одним из таких основных узлов, подвергающихся циклическому ремонту и восстановлению деталей, является автосцепное устройство подвижного состава. 
Результаты исследования показали, что поверхности деталей автосцепного устройства, восстановленные наплавкой, не выдерживает исходной твердости наплавочного материала и в результате чего подвергается быстрому износу и преждевременному выходу из строя [7]. Считалось, что причиной данной проблемы является низкое качество способа наплавки. Однако в результате совместной работы по исследованию технологии ремонта и восстановления деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты» было выявлено, что на преждевременный выход из строя деталей автосцепного устройства могут повлиять, не только качество технологии наплавки, но и качество механической обработки после наплавки. Так как анализ данных по контролю показал, что не всегда удавалось получить исходную твердость наплавочного материала после наплавки или после механической обработки. Предполагалось, что причиной этого может быть следующее: неправильное назначение режимов наплавки и толщины наплавленного слоя; толщина наплавленного слоя после механической обработки уменьшается и может переходить на слой перемешивания, где твердость имеет меньшее значение. Данное состояние вопроса диктовала необходимость проведение исследования технологического процесса (ТП) наплавки изношенных поверхностей и технологии механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства.
В связи с этим работа, направленная на исследование и совершенствование технологии изготовления деталей автосцепного устройства подвижного состава, является актуальной.

Целью работы является повышение износостойкости деталей автосцепного устройства подвижного состава.

Объект исследования: Технология восстановления изношенных поверхностей деталей автосцепного устройства.

Предмет исследования: Процессы механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства.

Методы исследования: Для проведения исследования использованы методы: анализа технологии ремонта и восстановления нагруженных деталей машин, экспериментального исследования, планирования и обработки результатов, металлографического исследования, компьютерного моделирования процесса термофрикционного фрезерования на основе метода конечных элементов.

Задачи исследования:
1. Изучение состояние проблемы и анализ существующих технологии ремонта и восстановления деталей работающих в тяжелонагруженных условиях.
2. Исследование технологии восстановления деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты».
3. Экспериментальное исследование процесса механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства способами термофрикционного фрезерования.
4. Исследование распределение температуры в контакте «инструмент-заготовка» и твердости обработанной поверхности при различных способах термофрикционного фрезерования в программном комплексе DEFORM 3D Machining.
5. Расчет экономической эффективности предлагаемой технологии и разработка рекомендации для производства. Внедрение в производство.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Разработан способ термофрикционного фрезерования наплавленной поверхности деталей автосцепного устройства.
2. Установлено, что после термофрикционного фрезерования твердость обработанной поверхности с наплавкой увеличивается до 10%, что составляет НВ 60.
3. Выведено уравнение для оценки твердости наплавленной поверхности после термофрикционного фрезерования.
4. Впервые выполнено моделирование процесса обработки наплавленной поверхности различными способами термофрикционного фрезерования с использованием программного комплекса DEFORM 3D Machining и установлено, что при термофрикционном фрезеровании с гладкой фрезой трения:
- глубина распространения температуры вглубь заготовки составляет до 3,8 мм, и толщина упрочненного слоя наплавленной поверхности после обработки составляет 1,62 мм.

 Положения выносимые на защиту:
1. Способ термофрикционного фрезерования наплавленной поверхности деталей автосцепного устройства.
2. Результаты экспериментального исследования процесса механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства способами термофрикционного фрезерования.
3. Уравнение для оценки твердости наплавленной поверхности после термофрикционного фрезерования.
4. Результаты моделирование процесса обработки наплавленной поверхности различными способами термофрикционного фрезерования с использованием программного комплекса DEFORM 3D Machining.

[bookmark: _Hlk121178924][bookmark: _Hlk121179065]Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и результатов подтверждается корректностью постановки задачи, адекватностью теоретических и экспериментальных исследований. Получены патенты Республики Казахстан (РК) на способ термофрикционной обработки плоскости и конструкцию диска трения, а также на конструкцию дисковой пилы (Приложение А). На методику определения распределение температуры в контакте «инструмент-заготовка» при различных способах термофрикционного фрезерования получено свидетельство РК о государственной регистрации прав на объект авторского права на интеллектуальную собственность (Приложение Б).

Практическая значимость заключается в разработке способа термофрикционной обработки плоскости и специальной конструкции диска трения, а также методики определения распределение температуры в контакте «инструмент-заготовка» при различных способах термофрикционного фрезерования и рекомендации для производства. 

Личный вклад автора заключается в постановке задач и разработке методики исследования; разработке и изготовлении специальных конструкций фрезы трения, определение оптимальных режимов обработки, организации и проведении экспериментальных исследований термофрикционного фрезерования наплавленных поверхностей. 

[bookmark: _Hlk124369270][bookmark: _Hlk124369305][bookmark: _Hlk124842924]Диссертационная работа направлена на выполнение основных задач Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 и 2020-2025 годы и выполнена в рамках инициативной темы кафедры «Технологическое оборудование, машиностроение и стандартизация» (ТОМиС) «Разработка технологии термофрикционной обработки на малых скоростях». А также основные результаты диссертации внедрены в производство АО «Электровоз құрастыру зауыты» (Приложение В) и в учебный процесс НАО «Карагандинский технический университет им. А. Сагинова» (КарТУ им. А. Сагинова) при подготовке бакалавров и магистрантов по специальности Машиностроение (Приложение Г). 

[bookmark: _Hlk124369446]Апробация работы. Основные положения докторской диссертации докладывались и обсуждались на заседаний кафедры ТОМиС НАО «КарТУ им. А. Сагинова» (2019-2022 гг. [Приложение Д]), на заседании кафедры «Технология машиностроения» Навоийского государственного горного института (2021 г., [Приложение Е]), на заседании научного семинара при ДС КарТУ им. А. Сагинова, а также на конференциях международного уровня и рабочих совещаниях машиностроительных предприятий:
- международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), (г. Караганда, 2020 г.);
[bookmark: _Hlk124369755]- на техническом совещании АО «Электровоз құрастыру зауыты» (г. Астана, 2020 г. [Приложение Ж]).

Публикации
[bookmark: _Hlk56028338]По результатам докторской диссертации опубликовано 14 работ на русском, казахском и английском языках, в том числе: 3 статьи в международном научном издании, по данным базы Clarivate или входящем в базу Scopus, 5 статей в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки РК. Доклады представленной работы были рассмотрены на 3 международных конференциях. Получено 2 патента РК на полезную модель и 1 свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права.

Объем и структура работы. Докторская диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, изложенных на 150 страницах машинописного текста, которые поясняются 75 рисунками, 16 таблицами, списком литературы из 135 наименований, 10 приложениями.


1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Анализ состояния проблемы ремонта и восстановления деталей подвижного состава

1.1.1 Исследование изученности и состояния проблемы

Ремонт - это технические мероприятия, восстанавливающие первоначальные характеристики технического устройства, утраченные вследствие износа или нештатных ситуаций. Железнодорожный подвижной состав представляет собой сложную многоэлементную техническую систему, в которой отдельные элементы, в свою очередь, объединены в многочисленные узлы и агрегаты. Износ такой системы характеризуется суммарным наложением всех единичных износов отдельных элементов, составляющих узел или агрегат. Такие суммарные износы, имеющие различные продолжительности нормальной эксплуатации, определяют ресурс работы каждого отдельного узла или агрегата по минимальной продолжительности входящих элементов. В развитие технологии ремонта и восстановления деталей и узлов подвижного состава в разные годы внесли определенный вклад ученые Иньшаков Н.Н., Абраменко Д.Н., Левкович Т.И., Готаулин В.В., Саврухин А.В., Татаринцев В.А., Сердобинцев Е.В. и др. 
В работе [8] исследовано возможность повышения прочности и надёжности корпуса автосцепки и тягового хомута без ухудшения свариваемости, который достигается за счет изготовления их из малоуглеродистой низколегированной мартеновской стали с последующей нормализацией, закалкой и отпуском отливок из углеродистой и низколегированной стали. Также изучены методы легирования стали различными элементами и установлены оптимальные количественные границы применения каждого легирующего элемента при одиночном и совместном их использовании, обеспечивающие повышение прочности при одновременном увеличении надёжности при удовлетворительной свариваемости литой стали, как в нормализованном состоянии, так и после закалки и отпуска. Выявлена склонность к механическому старению литой углеродистой и низколегированной стали разных марок. Показано повышение чувствительности марганцовистой стали к острым надрезам при дополнительном легировании кремнием, что подтверждено результатами испытаний образцов. Полученные результаты позволили увеличить срок службы автосцепных устройств в эксплуатации против первоначального в 4-5 раз.
Исследование выполненные в работе [9] основано на повышение износостойкости основного металла литых деталей грузовых вагонов, наплавленный ранее применявшимися низколегированными сварочными материалами, при этом сочетающего высокую прочность, пластичность, ударную вязкость и сопротивляемость образованию холодных трещин. Показано преимущество технологии наплавки порошковой проволокой перед технологией наплавки сплошной проволокой под флюсом по производительности наплавки, маневренности процесса и другим сварочно-технологическим и технико-экономическим показателям. Также, для выявления высокодисперсных вторичных фаз в микроструктуре наплавленного металла образцов им применена метод дифференциального рентгеноструктурного фазового анализа, заключающийся в выборочном удалении части фаз из электролитический выделенных осадков, которые позволили увеличить разрешающую способность (уменьшить число наложений дифракционных линий) и повысить чувствительность. В работе исследовано макроструктуры лабораторных образцов и образцов, вырезанных из натурных деталей, которые проводилось путем травления темплетов в 20-% водном растворе HNO3. В результате выполненных исследований разработана порошковая проволока марки ПП-АН180МН для высокопроизводительной наплавки в углекислом газе на рабочие поверхности литых деталей грузовых вагонов слоя стали, более чем в 5 раз превышающего по износостойкости основной металл, а также металл, наплавленный ранее применявшимися низколегированными сварочными материалами, при этом сочетающего высокую прочность, пластичность, ударную вязкость и сопротивляемость образованию холодных трещин.
Исследования выполненное в работе [10] основано на современных достижениях механики материалов, механики разрушения, компьютерном моделировании физической природы поведения корпусов автосцепок под нагрузкой с учетом состояния материала, изменения механических свойств материала под действием многократного нагружения, уровня нагруженности, температуры, размеров и места расположения трещин. Автором проведено экспериментальные исследования включающее замеры твердости материала у большой группы корпусов автосцепок вагонов в эксплуатации, а также их остаточной намагниченности и оценки по ним состояния материала корпусов автосцепок с разной наработкой. Установлено, что твердость реагирует на изменение химического состава стали, на уровень рабочих напряжений и многократные эксплуатационные повреждения материала также, как и предел текучести.
В работе [11] исследовано вопросы совершенствование работы производственных участков по ремонту автосцепных устройств вагонов на основе моделирования технологических процессов их ремонта и технического обслуживания. На основании анализа экспериментальных данных им установлено, что техническое состояние автосцепных устройств вагонов находится на недостаточно высоком уровне. Отмечается, что на сети железных дорог имеют место случаи саморасцепов, обрывов автосцепок и другие случаи брака. В работе разработано методика и построены математические модели технологических процессов ремонта и технического обслуживания автосцепных устройств вагонов, также комплекс практических мер по совершенствованию технологической подготовки производства на участках по ремонту и технического обслуживания автосцепных устройств вагонов.
В работе [12] выполнено исследование по совершенствованию конструкций массивных несущих деталей подвижного состава на основе анализа напряженно-деформированного состояния при эксплуатационных и технологических воздействиях. В результате разработаны рекомендации по совершенствованию конструкции корпуса автосцепки в наиболее часто повреждаемых зонах: перемычка хвостовика, зона перехода от головы к хвостовику. Предложена конструкция автосцепки с дополнительным элементом жесткости. В результате которого достигнуто уменьшение напряжения в зонах концентрации на 50%.
В работе [13] разработана методика для определения прочностной надежности литых деталей подвижного состава, в частности автосцепки и тягового хомута. Определены характеристики надежности деталей, автосцепка и тяговый хомут, а также их зависимости от срока службы. Установлено, что надежность существующих автосцепок и тяговых хомутов из стали 201 ниже оптимальной. Выявлены зависимости для оценки параметров трещиностойкости. Установлено, что присутствие влаги ускоряет увеличение трещины.
В работе [14] исследованы влияние характера эксплуатации и сезонного колебания температуры на процессы усталостных повреждений и усталостной трещины деталей подвижного состава. Разработаны математические модели характеризующие процесса накопления усталостного повреждения и роста усталостной трещины.
ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (г. Астана, Казахстан) выпускает грузовые и пассажирские электровозы серий KZ8A и KZ4A, а также занимается ремонтом и восстановлением деталей и узлов подвижного состава. Одним из таких основных узлов, подвергающихся циклическому ремонту и восстановлению деталей, является автосцепное устройство подвижного состава. На рисунке 1.1 показан график анализа количества дефектных автосцепок в период 2017-2020 гг.
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Рисунок 1.1 - График анализа количества дефектных автосцепок в период 2017-2020 гг.
На рисунке 1.2 показано причины выхода из строя автосцепок локомотивов KZ4AT.
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Рисунок 1.2 - Причины выхода из строя автосцепок локомотивов KZ4AT

На рисунке 1.3 показано причины выхода из строя фронтальных автосцепок локомотивов KZ8A.

[image: ]
Рисунок 1.3 - Причины выхода из строя фронтальных автосцепок локомотивов KZ8A

На рисунке 1.4 показано причины выхода из строя межсекционных автосцепок локомотивов KZ8A.
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Рисунок 1.4 - Причины выхода из строя межсекционных автосцепок локомотивов KZ8A
На рисунке 1.5 показано общая причина выхода из строя автосцепок локомотивов
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Рисунок 1.5 - Общая причина выхода из строя автосцепок локомотивов

На рисунке 1.6 приводится информация о пробегах автосцепки (см. Приложение И). 
На рисунках 1.7 и 1.8 приводятся информация о количестве дефектных автосцепок по пробегу в период 2019-2020 гг. (см. Приложение И).
Результаты исследования показали, что поверхности деталей, восстановленные наплавкой, не выдерживает исходной твердости наплавочного материала и в результате чего подвергается быстрому износу и преждевременному выходу из строя [7, стр.325; 15]. 
Считалось, что причиной данной проблемы является низкое качество способа наплавки. Однако в результате совместной работы по исследованию технологии ремонта и восстановления деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты» было выявлено, что на преждевременный выход из строя деталей автосцепного устройства могут повлиять, не только качество технологии наплавки, но и качество механической обработки после наплавки. 
Так как анализ данных по контролю показал, что не всегда удавалось получить исходную твердость наплавочного материала после наплавки или после механической обработки. Предполагаем, что причиной этого может быть следующее: неправильное назначение режимов наплавки и толщины наплавленного слоя; толщина наплавленного слоя после механической обработки уменьшается и может переходить на слой перемешивания, где твердость имеет меньшее значение. 
Для уточнения причины появления и решения данной проблемы необходимо проведение исследования ТП наплавки изношенных поверхностей и технологии механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства.

1.2 Исследование наплавочных материалов, используемых при ремонте и восстановлении деталей, работающих в тяжелонагруженных условиях

Из всех существующих способов восстановления и повышения износостойкости деталей самого разнообразного назначения наибольшее распространение получила наплавка [16,17,18,19,20,21]. Объем наплавочных работ в мире непрерывно возрастает. В докладе Б.Е. Патона на Международной конференции «Сварка и родственные процессы – в ХХI век» [16,стр.2; 17, стр.14] дана характеристика современного состояния и намечены перспективы развития сварочной науки, технике и технологии.
Оценивая объемы наплавочных работ в сварочном производстве как долю материалов, производимых и применяемых для наплавки, в общем объеме сварочных материалов, он отметил, что: «Наплавка является одной из важнейших составных частей сварочного производства - из общего объема сварочных материалов для наплавки используется 8-10% электродов и сплошных проволок, до 30% порошковых проволок, практически все спеченные и порошковые ленты. В общих объемах наплавочных работ весьма велика доля восстановительной наплавки – 75-80%. Доминируют в наплавочных работах дуговые способы наплавки. Она позволяет многократно увеличивать срок службы быстроизнашивающихся и тяжелонагруженных деталей, избавляет промышленность от производства большого количества запасных частей, повышает надежность и работоспособность машин и механизмов» [16,стр.2; 17,стр.14; 22].
Роль и значение наплавки наглядно иллюстрируют рис. 1.9 [22, стр.57].
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Рисунок 1.9 - Объем наплавочных материалов в общем объеме сварочных материалов
Большое количество деталей машин и механизмов металлургического оборудования выходит из строя в процессе эксплуатации вследствие истирания, ударных нагрузок, эрозии и т.д. Современная наука и техника располагают различными методами восстановления и упрочнения деталей для повышения срока их службы. Одним из методов восстановления и упрочнения деталей машин и механизмов является наплавка. 
Наплавка – это нанесение слоя металла на поверхность заготовки или изделия способами сварки плавлением. Различают наплавку восстановительную и изготовительную [22, стр.55]. На рисунке 1.10 показана гистограмма, показывающая долю изготовительной и восстановительной наплавки в общем объеме наплавочных работ [22, стр.58].
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Рисунок 1.10 - Доля изготовительной наплавки в общем объеме наплавочных работ

Восстановительная наплавка применяется для получения первоначальных размеров изношенных или поврежденных деталей. 
Изготовительная наплавка служит для получения многослойных (чаще биметаллических) изделий. Такие детали состоят из основного металла (основы) и наплавленного рабочего слоя.


1.2.1 Характеристики способов наплавки 

[bookmark: _Hlk124843093][bookmark: _Hlk124843135][bookmark: _Hlk117165461]Наплавка является технологическим процессом, который обеспечивает рабочим поверхностям деталей машин и оборудования, учитывая условия их работы при эксплуатации, различные специальные свойства: износостойкость, термостойкость, жаропрочность, коррозионную стойкость и т.д. [23,24]. Она применяется как при изготовлении деталей, так и при восстановлении их изношенных поверхностей -первоначальных размеров и эксплуатационных свойств. Наплавленная масса металла не должен превышать массу наплавляемой детали, обычно она составляет несколько процентов. Используя наплавку, можно значительно уменьшит расход дорогостоящих высоколегированных сталей и сплавов. Кроме того, многократное восстановление изношенных деталей с помощью наплавки также в значительной мере уменьшает расход металла на изготовление запасных частей. При проектировании процесса наплавки необходимо исходить из условий эксплуатации, эксплуатационных свойств применяемых для наплавки сталей и сплавов различных составов, а также пригодности для наплавки основного металла, определяемого его свариваемостью. Существенным фактором, определяющим долговечность наплавленных деталей, являются остаточное после наплавочное напряженно-деформированное состояние (НДС) и НДС во время последующей эксплуатации деталей. В случае наплавки оценка влияния условий этого процесса на долговечность деталей проводится прежде всего на основе усталостных испытаний наплавленных деталей и их износа в модельных или эксплуатационных условиях. Способы наплавки, как и способы сварки, классифицируются по трем типам признаков (ГОСТ 19621-74): физическим, техническим и технологическим. Наиболее распространена и удобна классификация по физическому признаку (используемый источник нагрева). По нему основные способы наплавки и наварки можно разделить на три группы (рис. 1.11):
- термические (электродуговая, электрошлаковая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная (световая), индукционная, газовая, печная);
- термомеханические (контактная, прокаткой, экструдированием);
- механические (взрывом, трением).
В свою очередь, большинство этих способов могут подразделяться по техническим (способ защиты металла в зоне наплавки, степень механизации процесса, непрерывность наплавки) и технологическим (по роду тока, количеству электродов, наличию внешнего воздействия и т. п.) признакам. 

[image: ]

Рисунок 1.11 - Способы наплавки
[bookmark: _Hlk124369220]В таблице 1.1 приведены характеристики способов, области их применения и основные преимущества и недостатки (Приложение К).
Восстановительная наплавка (наварка) применяется для восстановления первоначальных размеров изношенных или поврежденных деталей. В этом случае наплавленный металл по составу и свойствам может быть близок к основному (восстановительная размерная наплавка) или отличаться от него (восстановительная износостойкая наплавка).
Наплавка деталей и восстановление изношенных деталей наплавкой – эффективный и экономичный способ продления срока службы деталей и машин. Наплавку выполняют с помощью сварки, преимущественно дуговой, для наложения необходимого слоя металла на поверхность детали с целью повышения ее стойкости против истирания, повышенных температур, абразивного изнашивания, коррозии и других видов разрушения. Наплавку применяют для восстановления размеров изношенных деталей и создания слоя металла на поверхности детали, отличающегося по своим свойствам от основного металла детали повышенной износостойкостью, коррозионной стойкостью, жаростойкостью и другими свойствами.


1.2.2 Способ и материал для наплавки деталей автосцепного устройства

В условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» для наплавки изношенных поверхностей деталей автосцепного устройства применяется наплавочный материал (электрод) SURRADUR 400B. Твердость наплавочного материала (электрода) SURRADUR 400B составляет НВ 320-450.
В таблице 1.2 указан химический состав SURRADUR 400B.

Таблица 1.2 - Химический состав SURRADUR 400B
	Химический анализ
	Средние значения в %

	C
	0,2

	Mn
	0,4

	Si
	0,7

	Cr
	2,7

	Fe
	Ост.



Наплавку используют для производства металлических покрытий, для восстановления и защиты поверхностей деталей с помощью слоя расплавленного металла, потому как при эксплуатации деталей, для повышения их эксплуатационных свойств поверхность деталей должна быть достаточно твердой, имеющая мелкодисперсную структуру, сглаженную форму микронеровностей [25,26,27].
Номенклатура наплавочных материалов ограничена структурой рынка Казахстана. Не всегда применяемые наплавочные материалы и режимы наплавки соответствуют требованиям и условиям работы деталей автосцепных устройств. Поэтому требуется провести исследование технологий наплавки и усовершенствование технологии путем применения новых наплавочных материалов, режимов наплавки и послесварочной обработки.
Известно, что износостойкие наплавки применяют для увеличения срока службы интенсивно изнашивающихся деталей [28]. 
Наплавку наносят непосредственно на изнашиваемую поверхность в один или несколько слоев толщиной от 0,25 до 10 мм. Такая технология нанесения износостойких покрытий на деталь - основное преимущество наплавок перед твердыми сплавами, так как в этом случае возможно изготовлять деталь из недорогой конструкционной стали (например, Ст.3, Ст.5) и при этом увеличивать срок ее службы [29].
Анализ и исследование износостойких наплавочных материалов, в частности наплавочных материалов STOODY M7-G, STOODY 102-G и OK TUBRODUR 58 O/G M показали, что они обладают высокой твердостью, износостойкостью и температурной стойкостью. Твердость этих наплавочных материалов находится в пределах 48-66 HRC [15, стр.547]. 
Учитывая вышесказанные характеристики износостойких наплавочных материалов, в работе [30,31] выполнено научные исследования по использованию их для повышения износостойкости режущей части термофрикционных инструментов.
В работе [15, стр.550] были наплавлены образцы из малоуглеродистой конструкционной стали 3 вышеуказанными наплавочными материалами с помощью дуговой сварки на полуавтомате ПДГ-252 УЗ.1. 
В результате наплавки было получено по 3 образца с разными слоями наплавленного материала для каждого вида проволоки. Первый слой наплавки выполнено толщиной 4 мм, вторая и третья слой выполнены толщиной по 2 мм. 
На рисунке 1.12 показаны (для наглядности) некоторые наплавленные образцы [15, стр.550; 30, стр.98].

	


	а)

	


	б)

	


	в)



а – наплавленные образцы; б – образцы после отрезки; в – образцы после шлифования; 1 – однослойная наплавка; 2- двухслойная наплавка; 3 – трехслойная наплавка

Рисунок 1.12 – Наплавленные образцы

Для того чтобы увидеть структурные и фазовые составляющие металла или сплава в оптический микроскоп, подготовленные шлифы были подвергнуты травлению. Из структуры наплавочных слоев из наплавочного материала TUBRODUR 58 GM [15, стр.552; 30, стр.101] можно наблюдать незначительная степень проплавления основного металла, линия перемешивания наплавленного слоя с основным металлом. Резко выраженная граница в переходной зоне металлического слоя, линия волнистая, четкая. Между слоями переход не ярко-выраженный, линии волнистые нечеткие.
Исследование структуры наплавочных слоев из наплавочного материала STOODY M7-G [15, стр.552; 30, стр.102] показали, что наблюдается значительная степень проплавления в основной металл, минимальное перемешивание наплавленного слоя с основным металлом, резко выраженная граница в переходной зоне основного металла с наплавленным слоем. Линия волнистая, четкая. При исследовании структуры наплавочных слоев из наплавочного материала STOODY 102-G [15, стр.554; 30, стр.103] было выявлено значительная степень проплавления в основной металл, минимальное перемешивание наплавленного слоя с основным металлом, резко выраженная граница в переходной зоне основного металла с наплавленным слоем, линия волнистая, четкая. А также во всех наплавочных слоях дефекты характерные для наплавок как трещины в наплавленном слое и в зоне сплавления с основным металлом, поры и раковины, шлаковые включения, несплавления слоя с основным металлом, надрывы и др. не выявлены.

1.3 Способы повышение твердости наплавленной поверхности 

1.3.1 Повышение твердости наплавленной поверхности путем термической обработки 

Твердость - важнейшее механическое свойство деталей, работающих в условиях постоянного сопряжения и ударно-абразивного изнашивания, существенно влияющее на длительность эксплуатационного срока службы.
После процесса наплавки термическую обработку проводят для того, чтобы предотвратить в наплавленном слое образование трещин, снять внутренние остаточные напряжения, получить значительную твердость, увеличить пластичность металла и улучшить обрабатываемость резанием. 
После термической обработки наплавленных деталей значительно выравнивается переход от наплавленного металла к основному, что способствует большей однородности металла как в зоне термического влияния, так и за ее пределами. Выравнивается также твердость металла различных участков поперечного сечения наплавленной детали.
К используемым разновидностям термической обработки следует отнести [32]: 
 отжиг с целью повышения пластичности и устранения остаточных напряжений наплавленного металла, появляющихся при наплавке; 
 закалку металла для увеличения твердости наплавленного металла; 
 отпуск для снижения твердости и увеличения обрабатываемости наплавленного на изделие металла. 
[bookmark: _Hlk124843238]Также в работе [32, стр.17] есть информация о термоциклической обработке (ТЦО), которая характеризуется многократностью нагревов и охлаждения металла, отсутствием выдержек при максимальных температурах нагрева. Отмечается актуальность восстановление изношенных поверхностей изделий наплавкой с применением ТЦО как до, так и после наплавки.
В работе [33] исследовано повышения уровня физико-механических характеристик сталей 09Г2С и 30MnB5 ТЦО, который достигается за счет получения мелкозернистой структуры металла, имеющей более высокую прочность.
В работе [34] исследовано физические основы комплексных технологий упрочнения и оценка вклада плазменной наплавки в среде азота, термообработки и ультразвуковой упрочняющей обработки в повышение твердости и износостойкости наплавленных деталей. Определена влияние количества высокотемпературных отпусков на твердость наплавленного сплава (см. рис.1.13) [34, стр.404]. 
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Рисунок 1.13 - Влияние количества высокотемпературных
отпусков на твердость наплавленного металла
Установлено, что проведение трех-четырех кратного высокотемпературного отпуска позволяет увеличить твердость наплавленного в азоте сплава до 63 – 65 HRC. Также отмечается, что твердость наплавленного металла возрастает на 1 – 2 НRC, но при этом значительно повышается износостойкость и теплостойкость (на 25 – 50 °С). Износостойкость улучшается из-за увеличения количества выделяющихся фаз – упрочнителей (нитридов алюминия и титана) и наплавленный металл после наплавки находится в состоянии, близком к состоянию закаленного (высокая твердость) [34, стр.404].
В работе [35] предложен способ поверхностного упрочнения стальных и чугунных изделий. Поверхностный рабочий слой детали натирают электрод-инструментом из меди или ее сплавов. Далее, осуществляют его последующее электромеханическое упрочнение твердосплавным электрод-инструментом, с образованием инструментами и деталью общей рабочей электрической цепи. Натирание осуществляют до слоя заданной толщины электрод–инструментом, расположенным выше оси вращения детали с одновременным наложением на него ультразвуковых колебаний с заданными частотой и амплитудой. А электромеханическое упрочнение осуществляют с определенными скоростью и плотностью тока. Повышается износостойкость деталей машин, представляющих собой тела вращения.
В работе [36] исследовано влияние режимов термической обработки на структуру и свойства металла, наплавленного высокохромистой порошковой проволокой мартенситного класса типа 20Х15, содержащей 15 % хрома.
Для повышения твердости металла, наплавленного проволокой ПП-20Х15 покрытий, выполнена закалка при температурах нагрева 950 °С, 1020 °С, 1100 °С. Установлено, что твердость по слоям покрытия после закалки с температуры 950 °С находится в пределах 38–47 HRC, после закалки с температуры 1020 °С - 45–48 HRC, а после закалки с температуры 1100 °С - 28–41 HRC [35, стр.44].
Режимы термической обработки предложенные в работе [36, стр.46] могут быть использованы в технологии износостойкой наплавки деталей химического и нефтегазового машиностроения.

1.3.2 Повышение твердости наплавленной поверхности путем механической обработки 

При анализе различных работ выяснили, что для увеличения эксплуатационных характеристик деталей эффективно используют процесс упрочняющей деформационной обработки, особенно на финишных операциях технологического процесса изготовления деталей [37,38,39]. Их используют для повышения усталостной прочности, твердости поверхностного слоя металла, снижения шероховатости, а также для создания внутренних напряжений сжатия в поверхностном слое заготовки [37, стр.124; 38, стр.68].
В работах [40,41,42,43,44,45] рассматривается способы механической обработки, позволяющие создавать на поверхности детали макрорельеф различной формы, в том числе с повышенной твердостью. Этот способ называют деформирующее резание. Одним из способов использования деформирующего резания является создание на поверхности заготовки макрорельефа повышенной твердостью. Сущность процесса создания макрорельефа повышенной твердости заключается в том, что подрезанный слой металла претерпевает значительную пластическую деформацию, что и приводит к его упрочнению и повышению твердости. Основная деформация подрезаемого слоя материала проходит в условной плоскости сдвига процесса и при переходе материала через деформирующую кромку.
Способ поверхностного упрочнения деталей с помощью специальной операции механической обработки, сочетающей в себе резание и пластическую деформацию поверхностных слоев стальной заготовки. Преимущество данного способа упрочнения состоит в возможности равномерного распределения микротвердости по высоте макрорельефа, что позволит сохранить стабильность эксплуатационных характеристик поверхности в течение эксплуатации, использования стандартного металлорежущего оборудования, малых радиальных сил, действующих на заготовку во время формирования упрочненного слоя [40, стр.79; 41, стр.2; 42, стр.70].
Таким образом, целенаправленное использование тепловыделения в зоне резания и механического воздействия режущего инструмента на формируемый макрорельеф позволяет нагревать подрезаемые слои металла до закалочных температур с одновременным их пластическим деформированием [42, стр.70].
Наибольшее распространение при обработке наплавленных поверхностей получило абразивное шлифование [46,47]. В работе [47, стр.699] установлены особенности абразивного шлифования поверхностей, восстановленных наплавкой, а именно влияние твердости и зернистости круга на коэффициент режущей способности и шероховатость обработанной поверхности. 
В результате, исследование обрабатываемости наплавленных поверхностей шлифовальными кругами различных характеристик, в том числе и из новых износостойких абразивных материалов показало низкую эффективность шлифования наплавленных поверхностей по всем показателям процесса [46, стр. 83].
[bookmark: _Hlk101506742][bookmark: _Hlk124843316]Помимо экспериментальных испытаний, моделирование обработки с помощью методов конечных элементов широко используется для изучения поведения различных материалов в условиях обработки. Этот вычислительный инструмент имеет два основных преимущества: он позволяет прогнозировать термомеханические реакции, которые сложно измерить экспериментально, и может использоваться для сокращения количества проводимых экспериментальных испытаний путем исключения определенных параметров, вызывающих нежелательные реакции [47, стр.703]. Также пробел в исследованиях моделирования обработки с подачей смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) связан с дополнительной степенью сложности параметризации и проверки такого рода моделирования, при этом большинство моделей, доступных в литературе, работают в сухих условиях. Но авторы работы [48] разработали новые стратегии моделирования, принятые исследователями для разработки моделей механической обработки с использованием охлаждающей жидкости, что поможет в дальнейшей работе. 
В работе [49] предлагается способ фрикционного поверхностного упрочнения сферических поверхностей деталей машин. Процесс обработки осуществляется за счет трения инструмента и заготовки в контакте, где происходит импульсный нагрев обрабатываемой поверхности до температуры 800...1000°С. Быстрое охлаждение упрочняемой поверхности происходит за счет подачи СОЖ в зону обработки. В результате на упрочненной поверхности заготовки возникают структуры белых слоев толщиной 0,1...0,15 мм с повышенной микротвердостью 7...10 ГПа.
[bookmark: _Hlk124843342]В работах [50,51] показано, что результаты исследований твердости твердосплавного инструмента на основе метода конечных элементов (МКЭ) являются достаточно достоверными. Значения твердости твердосплавного инструмента затем рассчитываются традиционным методом. Установлено, что значение твердости традиционного метода моделирование схожи по значениям. На основе конечно-элементного моделирования и экспериментального определения твердости результаты показывают, что значения соответствуют экспериментальным данным с относительной погрешностью всего 4,72% на поверхности и 3,57% в центре заготовки.
Таким образом, использование компьтерного моделирования еще раз подтверждает положительные результаты исследований.
Для повышения исходной твердости наплавочного материала после наплавки путем механической обработки, предлагается способы термофрикционной обработки – традиционная термофрикционное фрезерование и термофрикционное фрезерование с импульсным охлаждением. 
Основной целью данного исследования является определение более приемлемого способа из вышеуказанных, который позволит повышение исходной твердости наплавленной поверхности.


1.4 Исследования технологической возможности способов обработки на основе термофрикционного резания

На развитие технологии термофрикционной обработки в различное время внесли свой вклад, и продолжает вносить ученые, такие как Зарубицкий Е.У., Кушназаров И.К., Покинтелица Н.И., Банников А.А., Сизый Ю.А., Шеров К.Т. и др.
Если проанализировать результаты научных исследований профессора Покинтелица Н.И., и его учеников за последние годы ими достигнуты положительные результаты по исследованию тепловых процессов, силы резания, износостойкости инструментов, напряженно-деформационных процессов, стружкообразования, динамических характеристик и др. при термофрикционной обработке.
Предложен способ термофрикционного упрочнения, обеспечивающий показателей качества обработанной поверхности при минимальных затратах [52]. Выявлены зависимости определения среднеинтегральных скоростей нагрева и охлаждения слоя металла, оказывающих большое влияние на структуру и свойства упрочненного трением слоя. Разработаны математические модели для определения составляющих силы резания при термофрикционном упрочнении.
Экспериментально установлено взаимосвязь режимов резания с текущими параметрами контактной зоны «инструмент-заготовка» при термофрикционной обработке плоских поверхностей заготовок вращающимся гладкой дисковой фрезой [53].
Разработана математическая модель микропрофиля позволяющая определить форму и характер поверхности после термофрикционной обработки [54]. Это очень актуально, так как после термофрикционной обработки образуется волнистая поверхность со случайным профилем, которая имеет систему параллельных канавок и ребер ориентированных перпендикулярно направлению подачи. Параметры волнистости зависят от динамических характеристик станка, процесса резки и использования дополнительных устройств. А также выявлен механизм формирования макро- и микрорельефа поверхностей в процессе термофрикционной обработки. Развивается научное направление комплексных способов обработки с использованием термофрикционного резания. Разработан комплексный метод термофрикционной и механической обработки, который применяются для чистовой обработки поверхности деталей со специфическими свойствами [55]. Установлено, что после обработки бронзовые и стальные участки поверхности детали имели прочное соединение, образуя единую обработанную поверхность, которое можно подвергнуть дополнительной чистовой механической обработке.
Также разработан метод чистовой лезвийной обработки плоских поверхностей, в основе которого лежит термофрикционный эффект разогрева припуска до требуемой температуры [56]. Процесс термофрикционной обработки достаточно производительный, в силу своей специфики, поэтому её также рекомендуют для обработки восстановленных или закаленных поверхностей [57], в частности для снятия дефектного припуска перед наплавкой и после нее [58].
В работе [59] исследовано закономерности процесса термофрикционной обработки резанием различных материалов. При обработке поверхность заготовки из стали 45 нагревается до 500…6000 С. При этом твердость изменилась от HBI62 до HBI72. Выявлено, что сталь 45 примерно до 0,2 мм имеет мелкодисперсную структуру типа тростит, в более глубоких слоях количество тростита уменьшается, появляется феррит, происходит постепенно переход к перлитно-ферритной структуре сердцевины. При исследовании состояния поверхностного слоя заготовки из стали 95ХI8 установлено, что обрабатываемая поверхность нагревается до 600…7000 С. Твердость повышается от HB225 до HB380…470 единиц. Структура металла изменяется на глубину до 0,33 мм и состоит из аустенита и карбида. Также исследовано состояние поверхностного слоя заготовки из серого чугуна СЧ30. Твердость поверхностного слоя заготовки составляет НВ 200 и ниже. Поверхность до нагрева состоит из аустенита и графита пластинчатой формы, а после обработки - графита и феррита с перлитом.
Во всех исследуемых материалах упрочнение поверхности составляет на глубину до 0,5 мм. На глубине свыше 0,6 мм сохраняется микротвердость основного металла. Поверхностный слой имеет деформированную структуру и получает упрочнение (наклеп). 
Установлено, что микротвердость на глубине до 0,2 мм может превышать исходную в 1,3…1,5 раза, а на глубине до 0,6 мм равна исходной, шероховатость поверхности с высотой микронеровностей 40…80 мкм, глубина наклепа до 0,5 …0,6 мм, в поверхностном слое формируются благоприятные сжимающие напряжения.
В работе [60] исследовано процесс контактного взаимодействия инструмента и заготовки при термофрикционной обработке плоской поверхности. Построена физическая модель процесса, которая учитывает закономерности течения расплавленного металла. 
На рисунке 1.14 показан процесс термофрикционной обработки плоской поверхности [60, стр.16].
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а - процесс врезания инструмента; б – процесс обработки при установившемся резании

Рисунок 1.14 – Процесс термофрикционной обработки плоской поверхности

Экспериментально определена время (0,3 – 0,5 с) полного формирования процесса врезания, который соответствует теоретически определенному значению tM = 0,2…0,4 с. 
В результате теоретических и экспериментальных исследований обоснована физическая модель рабочего процесса ТФО, которая учитывает закономерности течения расплавленного металла. 
В работе [61] исследовано теплодеформационное влияние при поверхностном упрочнении сталей термофрикционной обработкой. Изучено влияние термофрикционной обработки на структуру и свойства сталей с различным химическим составом. Экспериментальные исследования термофрикционного упрочнения выполнено на плоскошлифовальном станке модели 3Г71, применен инструмент – диск трения диаметром Dк=200 мм.
На рисунке 1.15 показана схема термофрикционной обработки [61, стр.39].
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Рисунок 1.15 - Схема термофрикционной обработки

Для экспериментального исследования подготовлены образцы в виде пластин с размерами 50×25×2,5 мм, на которых нанесен тонкий слой олова толщиной 2 мкм гальваническим методом для визуальной фиксации изотермы. В результате установлено, что наиболее эффективное упрочнение про ТФО достигается в сталях 65Г и У8А. Упрочненные слои в этих сталях имеют максимальные показатели твердости (порядка 18000 МПа – сталь 65Г и 16000 МПа – сталь У8А) и глубины упрочненного слоя (до 0,7 мм). 
Выше рассмотренные технологии термофрикционной обработки основана на разупрочнение обрабатываемого материала в зоне контакта «инструмент-заготовка» за счет высокой скорости трения и скольжения. Механизм резания основан на обеспечение температуры в зоне контакта «инструмент-заготовка» близкой температуре плавления обрабатываемого материала и выносу расплавленного материала из зоны резания вращающимся термофрикционным инструментом. Для обеспечения этой температуры, необходимо локализовать температуру в контакте таким образом, чтобы она не успевала распространяться по телу заготовки. Это можно было достичь только за счет больших скоростей термофрикционного инструмента (в пределах V=70÷100 м/с и более). 
Под руководством профессора Шерова К.Т. разработаны способы термофрикционной обработки на малых скоростях с импульсным охлаждением, который опирается на иной механизм резания [62,63,64,65,66]. Рассмотрим некоторые из них. Разработана специальная конструкция термофрикционного инструмента, который по периферии имеет последовательно выполненные зубья для нагрева и выемки для импульсной подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно на обрабатываемой поверхности. Такая конструкция инструмента обеспечивает при обработке периодический цикл нагрев охлаждения контактной зоны «инструмент-заготовка». За счет периодического цикла нагрев-охлаждение на обрабатываемой поверхности образуется пленкообразный закалённый слой, а под ним происходит расплавление материала с температурой близкой к температуре плавления обрабатываемого материала. Так как при периодическом цикле нагрев-охлаждения контактной зоны, где происходит трение инструмента и заготовки, создается условие для локализации тепла в под контактном слое, который способствует резкому повышению температуры. Это позволяет перевести внешнее трение между инструментом и отрезаемым материалом во внутреннее. В этом случае трение происходит между слоями обрабатываемого материала и получается верхний закаленный слой режет нижний расплавленный слой, т.е. материал сам себя режет. Рассмотрим конструкцию дисковой пилы, который имеет специальную геометрию [67,68,69,70,71] для реализации способа термофрикционной отрезки металлических заготовок с импульсным охлаждением. 
На рисунке 1.16 показан эскиз и фотографии специальной дисковой пилы [69, стр.926; 70,стр.19; 71, стр.75].
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	б)



а – эскиз дисковой пилы; б – фотографии дисковых пил; L – шаг зуба; L1 – зона нагрева; L2 - зона охлаждения

Рисунок 1.16 - Эскиз и фотографии специальной дисковой пилы

На рисунке 1.17 приведено распределение динамической твердости Hd в зоне деформации [69,стр.927; 70, стр. 22; 71, стр.76].
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1 – без охлаждения; 2 – с охлаждением, L2 = 5 мм; 3 - с охлаждением, L2 = 15 мм

Рисунок 1.17 - График распределение динамической твердости Hd в зоне деформации
На графике видно, что на участке с расстоянием l0,250,6 мм от контакта твердость минимальная (см. рис. 1.17, кривые 2,3), это косвенно подтверждается и измерением температуры. Приведенные результаты подтверждаются также микроструктурными исследованиями, анализ которых показал их достоверность [69,стр.929; 70, стр.23]. 
Так, текстура металла заготовки в зоне, расположенной на расстоянии 0,20,5 мм от контакта с периферией диска, отличалась от текстуры выше- и нижележащих слоев. Измерение микротвердости показало наиболее заметное изменение твердости именно в этой зоне, при этом она оказалось несколько шире. Ввиду того, что эта информация получена после остановки процесса (после интенсивного и продолжительного охлаждения) следовало ожидать соответственное изменение поля твердости и структуры.
Разработан также способ термофрикционного фрезоточения цилиндрических поверхностей деталей тело вращения [64, стр.2].
В работе [72] выполнено исследование и моделирование теплового состояния поверхностного слоя при обработке стали 45 и 30ХГСА способом термофрикционного фрезоточения.
Для реализации способа термофрикционного фрезоточения было разработано и изготовлено специальное устройство на базе токарного станка [73]. На рис. 1.18 представлены фотографии специального устройства и фрезы трения для фрезоточения.
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а – устройство для фрезоточения: 1 - заготовка; 2 – фреза трения; 3 - устройство, закрепленное на суппорте станка; 4 - ручка для вертикальной подачи; б – фреза трения

Рисунок 1.18 - Специальное устройство для фрезоточения

Экспериментально полученные режимы термофрикционного фрезоточения были использованы при моделировании теплового состояния обработанной поверхности с помощью метода конечных элементов.
На рисунке 1.19 показаны графики изменения температуры на периферии инструмента при термофрикционном фрезоточении.
При сравнительном анализе распределения температуры при термофрикционном фрезоточении заготовок из материалов Ст.45 и 30ХГСА было установлено, что конечная температура постоянна и не превышает температуры рекристаллизации, что свидетельствует о высоком качестве обрабатываемой поверхности.
Анализ результатов, полученных в работах [70, стр. 88; 74,75,76] показывают, что при термофрикционной обработке материалов достигаются повышение твердости обработанной поверхности.
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Рисунок 1.19 - Графики изменения температуры на периферии инструмента при термофрикционном фрезоточении

1.5 Определение цели и задачи исследования

Проведенные исследования и анализ состояния проблемы повышения износостойкости деталей и узлов автосцепного устройства подвижного состава показали, что поверхности деталей, восстановленные наплавкой, не выдерживает исходной твердости наплавочного материала и в результате чего подвергается быстрому износу и преждевременному выходу из строя. Решения данной проблемы требует проведения комплексного исследования технологии ремонта и восстановления деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях производства.
В связи с этим, целью диссертационной работы является повышение износостойкости деталей автосцепного устройства подвижного состава.
Для достижения цели работы необходимо решения следующих задач:
1. Исследование технологии восстановления деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты».
2. Экспериментальное исследование процесса механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства способами термофрикционного фрезерования.
3. Исследование распределение температуры в контакте «инструмент-заготовка» и твердости обработанной поверхности при различных способах термофрикционного фрезерования в программном комплексе DEFORM 3D Machining.
4. Расчет экономической эффективности предлагаемой технологии и разработка рекомендации для производства. Внедрение в производство.

1.6 Выводы по первой главе

1. Исследование состояние проблемы и его изученности показали, что несмотря на множество научных работ посвященных совершенствованию технологии ремонта и восстановления деталей и узлов автосцепного устройства подвижного состава, обеспечение износостойкости деталей после ремонта остаётся проблемой. 
2. Выполненное исследование и анализ существующих технологии ремонта и восстановления деталей работающих в тяжелонагруженных условиях, в частности автосцепного устройства показали, что для повышения износостойкости наплавленных поверхностей в основном применяют способы термической обработки. Однако применение способов термической обработки приводит к увеличению операции и удорожанию технологического процесса ремонта и восстановления деталей.
3. В результате исследования существующих способов механической обработки наплавленных поверхностей деталей и технологической возможности способов термофрикционной обработки было выявлено, что механизм резания способов термофрикционной обработки позволяют повышения исходной твердости обработанных материалов.
4. Для повышения исходной твердости наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства подвижного состава рекомендуется способы термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения и фрезы трения со специальными выемками. 
5. Для уточнения причины преждевременного износа и поломки деталей автосцепного устройства подвижного состава необходимо проведения комплексного исследования технологии ремонта и восстановления их в условиях производства, в частности в ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты».
6. Для решения вышеуказанных вопросов были сформулированы цель диссертационной работы и задачи исследования.












2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

2.1 Назначение, состав и расположение на вагоне автосцепного устройства

Автосцепное устройство служит для автоматического скрепления железнодорожного состава, передачи и смягчения действия проделанных усилий, возникающих при движении или остановке поезда, а также для удержания вагонов на определенном расстоянии друг от друга [77]. 
Автосцепные устройства подвижного состава железных дорог подразделяются на два типа: вагонные и паровозные. Автосцепное устройство вагонного типа установлено на пассажирских и грузовых вагонах, вагонах дизель и электропоездов, электровозах, а паровозного – на паровозах и специальном подвижном составе. Автосцепное устройство состоит из:
 - корпуса автосцепки с деталями механизма;
- расцепного привода, включающего в себя расцепной рычаг, кронштейн, державку и цепь;
- центрирующего прибора, который включает в себя ударную розетку, две маятниковые подвески и центрирующую балочку;
- упряжного устройства, включающего в себя поглощающий аппарат, тяговой хомут, клии тягового хомута, упорную плиту;
- опорных частей, передних и задних упоров, поддерживающей планки.
Внедрение автосцепного устройства позволило значительно сократить время на формирование подвижных составов, снизить количество травм на железных дорогах за счет ликвидации тяжелого труда сцепщиков. На рисунке 2.1 показано расположение автосцепного устройства СА3 на вагоне.

	


	а)

	


	б)



а - расположение автосцепного устройства в вагоне; б - вид снизу; 1 – автосцепка; 2 – маятниковые подвески; 3 – болты М22; 4 – ударная розетка; 5 – нижняя полка хребтовой балки; 6 – опорные части; 7 – вертикальная полка хребтовой балки; 8 – задний упор; 9 – тяговый хомут; 10 - поглощающий аппарат; 11 – поддерживающая планка; 12 – упорная плита; 13 – центрирующая балочка; 14 – клии тягового хомута; 15 – передний упор; 16 – проволока диаметром 4 мм; 17 – гайки; 18 – запорная планка; 19 – болты М22 с запорной шайбой; 20 – рукоятка расцепного рычага; 21 – кронштейн; 22 – стержень расцепного рычага; 23 – державка; 24 – цепь расцепного привода; 25 – валик подъемника

Рисунок 2.1 - Расположение автосцепного устройства СА3 на вагоне

На рисунке 2.2 показано автосцепное устройство подвижного состава.

	


	а)

	


	б)



а - вид с боку; б - вид в разрезе; 1 – большой зуб; 2 – замкодержатель; 3 – замок; 4 – малый зуб; 5 – валик подъемника; 6- запорный болт; 7 – упор; 8 – хвостовик; 9 – отверстие для клика тягового хомута; 10 – перемычка; 11 – торец; 12 – полочка для предохранителя; 13 – шип для замкодержателя; 14 – отверстие для сигнального отростка; 15 – отверстие для валика подъемника; 16 – приливы для подъемника; 17 – отверстие для направляющего зуба замка; 18 – грязевое отверстие; 19 – литейный шов; 20 – отверстие для уменьшения массы корпуса

Рисунок 2.2 - Автосцепное устройство подвижного состава

На рисунке 2.3 показано конструкция деталей механизма сцепления автосцепного устройства подвижного состава.

	

	



	а)
	б)

	

	


	


	в)
	г)
	д)



а - замок; б - замкодержатель; в – предохранитель; г – подъемник замка; д - валик подъемника; 1 – замыкающая часть; 2 – шип для предохранителя от саморасцепь; 3 – отверстие для стержня валика подъемника; 4 – сигнальный отросток; 5 – радиальная опора; 6 – направляющий зуб; 7 – противовес; 8 – расцепной угол; 9 – лапа; 10 – отверстие для навешивания на шип; 11 – отверстие для валика подъемника; 12 – узкий палец; 13 – широкий палец; 14 – нижнее плечо; 15 – верхнее плечо; 16 – отверстие для навешивания на шип замка; 17 – отверстие для соединения с цепью росцепного привода; 18 – выемка для запорного болта; 19 – стержень; 20 – балансир

Рисунок 2.3 - Конструкция деталей механизма сцепления автосцепного устройства подвижного состава

На рисунке 2.4 показаны поверхности деталей автосцепного устройства подвижного состава подвергающихся ремонту. 
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а - корпус; б - замок автосцепки; в – схема вырезки изношенной перемычки замка; г – замкодержатель; д - разметка корпуса автосцепки; е – предохранитель замка; ж – подъемник замка; з - валик подъемника

Рисунок 2.4 - Поверхности деталей автосцепного устройства подвижного состава подвергающихся ремонту

Разрешается при всех видах ремонта:
- у корпуса автосцепки и в деталях механизма ремонтировать наплавкой изношенные поверхности А, Б, В, Г, Д:
- при наплавке износов А, Б контура зацепления сварные швы не должны доходить до мест закруглений ближе, чем на 15 мм. Наплавка поверхностей хвостовика корпуса автосцепки В выполняется при износе от 3 до 8 мм. Перемычку Г хвостовика можно наплавлять, если ее толщина для автосцепки СА 3 не менее 40мм. Изношенный торец Д корпуса ремонтировать, если его длина меньше 645мм;
- заваривать трещины, если их длина не более20 мм;
- ремонтировать трещины перемычки Г глубиной не более 8 мм, включая разделку;
Заваривать трещины корпуса в зоне М от упора до отверстия для клина тягового хомута общей длиной до 100 мм у корпусов, проработавших более 20 лет, и до 150 мм для остальных корпусов;
- у замка приваривать сигнальный отросток Е и шип для предохранителя З, а также перемычку К;
- заваривать не более одной трещины замкодержателя Е.
Наплавку производят электродами ОЗН-400, порошковый проволокой ПП-ТИ350, ПП-ТИ300, ПП-ИП14СТ. Изгиб хвостовика определяют в соответствии с рисунками (см. рис. 2.5). Изгиб более 3 мм, измеренный в средней части хвостовика, правят.

2.2 Исследование технологического процесса ремонта и восстановления деталей автосцепного устройства в условиях ТОО «ЭҚЗ»

Ремонт и восстановление деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» выполняется согласно технологическому процессу разработанной специалистами завода.

2.2.1 Дефектация и ремонт корпуса автосцепного устройства 

Для выявления признаков изгиба хвостовика торце и в средней части соединяют линией точки, обозначающие середину хвостовика в начале и в конце. Изгиб определяют, как отклонение указанной линии от середины хвостовика в его средней части. 
На рисунке 2.5 показана разметка корпуса автосцепки для определения изгиба хвостовика в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Изгиб «г» в вертикальной плоскости отсчитывают в средней части хвостовика от первоначальной продольной оси корпуса, которая является продолжением литейного шва на большом зубе. 
Погнутый хвостовик автосцепки должен быть выправлен в том случае, если его изгиб г (см. рис. 2.5), измеряемый от первоначальной продольной оси корпуса в средней части, превышает 3 мм. 
Разметка корпуса для определения изгиба в горизонтальной плоскости производится, как показано на рисунке 2.5, а. Сначала находят и обозначают середину хвостовика на расстоянии 20 мм от упора головы, а также на торце и в средней части. 
После этого соединяют линией точки, обозначающие середину хвостовика в начале и в конце. Изгиб определяют как отклонение указанной линии от середины хвостовика в его средней части. 
Корпус автосцепки отливается из сталей 15ГЛ, 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ по ГОСТ 977-88 или из сталей 20ГТЛ, 20Г1ФЛ,20ФТЛ и 20ГФТЛ по ГОСТ 22703-91.

	


	а)

	


	б)



а – ширина хвостовика у основания; б – ширина хвостовика у торца; в - ширина хвостовика в середине; г - изгиб хвостовика; д – высота хвостовика; L – длина хвостовика

Рисунок 2.5 - Разметка корпуса автосцепки для определения изгиба хвостовика в горизонтальной (а) и вертикальной (б) плоскостях

На рисунке 2.6 показаны поверхности корпуса автосцепного устройства наиболее подверженные образованию трещин.
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Рисунок 2.6 - Поверхности корпуса автосцепного устройства наиболее подверженные образованию трещин
Согласно заводскому технологическому процессу трещины на этих поверхностях заваривается сваркой.
На поверхности 1 (П1) показано трещин перемычки между отверстием для сигнального отростка замка и отверстием для направляющего зуба замка, если трещина не выходит на вертикальную стенку кармана, то восстанавливается сваркой.
П2 – вертикальные трещины в зеве сверху и снизу в углах большого зуба заваривается при условии, что после разделки они не выходят на горизонтальные плоскости наружных ребер большого зуба.
П3 - трещин в углах окон для замка и замкодержателя заваривается при условии, что разделка трещин в верхних углах окна для замка не выходит на горизонтальную поверхность головы, в верхнем углу окна для замкодержателя не выходит за положение верхнего ребра со стороны большого зуба, а длина разделанной трещины в нижних углах окна для замка и замкодержателя не превышает 20мм. При заварке трещин требуется местный предварительный подогрев головы автосцепки до температуры 250-300 0С. Если заварка трещин производится непосредственно после электродуговой разделки, дополнительный подогрев не требуется.
П4 - несквозных трещин в хвостовике на участке от головы автосцепки до отверстия под клин тягового хомута также заваривает, если размеры разделанной трещины по глубине не свыше 15мм и суммарной длиной до 100мм у корпусов, проработавших более 20лет, и не свыше 150мм для остальных корпусов. Ранее заваренные трещины учитываются, если по этой заварке возникла повторная трещина. В этом случае в суммарный размер трещин включается вся длина ранее выполненной заварки. На рисунке 2.7 показан корпус и детали автосцепного устройства типа СА-3.
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1- корпус автосцепки; 2- предохранитель; 3- подъёмник; 4- болт с запорными шайбами; 5- валик подъёмник; 6- замкодержатель; 7- замок

Рисунок 2.7 - Корпус и детали автосцепного устройства типа СА-3

На рисунке 2.8 показаны поверхности корпуса автосцепки, регулярно подвергающиеся износу и поломке.
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Рисунок 2.8 - Поверхности корпуса автосцепки, регулярно подвергающиеся износу и поломке

Рассмотрим поверхности корпуса автосцепки, регулярно подвергающиеся износу и поломке (см. рис. 2.8). На этих поверхностях могут появляться следующие дефекты:
• поверхность 1 (П1) – трещины перемычки между отверстием для сигнального отростка замка и отверстием для направляющего зуба замка; 
• П2 - вертикальные трещины в зеве сверху и снизу в углах большого зуба; 3 - трещины в углах окон для замка и замкодержателя; 
• П4 - несквозные трещины в хвостовике на участке от головы автосцепки до отверстия под клин тягового хомута;  
• П5 - износ стенок отверстия для клина в хвостовике по ширине и длине; 
• П6 – износ перемычки хвостовика; 
• П7 – износ поверхностей хвостовика, соприкасающихся с тяговым хомутом, центрирующей балочкой и стенками ударной розетки; 
• П8 – износ поверхностей паза для болта; 
• П9 – износ передней поверхности полочки для верхнего плеча предохранителя и серповидного прилива; 
• П10 - нижней перемычки (кармана) в окне для замка; 
• П11 – износ задней наклонной части дна кармана в месте опоры замка.
При восстановлении этих поверхностей удаление дефектных швов, разделка трещин и выполнение скосов на кромках производится электродуговой сваркой. Разделка трещин выполняется на всю глубину залегания до целевого металла и на 15-20 мм далее видимых границ начала и конца трещины. После удаления дефектных швов, разделки трещин и подготовки кромок производится обязательная зачистка основного металла.

2.2.2 Ремонт замка автосцепного устройства 

Замок автосцепного устройства изготавливается из из сталей 20ФЛ, 20ГЛ, 20ГФЛ. На рисунке 2.9 показан замок автосцепного устройства. 
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Рисунок 2.9 - Замок автосцепного устройства

На рисунке 2.9 показан 6 изношенных поверхностей замка автосцепного устройства. При ремонте эти поверхности восстанавливаются наплавкой или сваркой. 
Выполняется наплавка изношенной замыкающей поверхности П2 при условии, что твердость наплавленного металла должна быть не менее НВ250-400. Проводится приварка шипа П3 для навешивания предохранителя, наплавки изношенной поверхности шипа и приливы при износе более 3 мм. Выполняет наплавку изношенных мест П4 нижней части замка и направляющего зуба П5. Также проводится наплавка задней стенки овального отверстия П6 для валика подъемника при износе не более 8 мм. 
Для износостойкой наплавки в защитном газе порошковой проволокой Св-10ХГ2СМФ диаметром 1,2 мм или электроды марки ОК Weartrode 30, SUPRADUR 400B – Oerlikon, для ручной дуговой сварки - электроды типа ОК 55 ESAB.

2.2.3 Ремонт замкодержателя 

Замкодержатель автосцепного устройства изготавливается из сталей 15Л, 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ. На рисунке 2.10 показан замкодержатель автосцепного устройства.
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Рисунок 2.10 - Замкодержатель автосцепного устройства

На рисунке 2.10 показаны поверхности замкодержателя подвергающиеся износу и образованию трещин. Наплавку подвергаются упорная поверхность П1 противовеса, изношенные стенки П2 овального отверстия, изношенные лапы П3 (упорная часть и торцы), изношенные поверхности расцепного угла П4, а также проводится заварка трещин П5.

2.2.4 Ремонт предохранителя замка

Предохранитель замка изготавливается в двух вариантах: литой - стали Г13ФЛ, 20Л и штампованный – Ст5. На рисунке 2.11 показан предохранитель замка.
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Рисунок 2.11 - Предохранитель замка

При ремонте предохранителя разрешается: наплавка изношенных стенок отверстия П2 или заварка этого отверстия, а также наплавка изношенных поверхностей П3 верхнего плеча.
Ремонт предохранителя замка из стали марки производится в соответствии с учетом требований «Технологической инструкции на ремонт сваркой предохранителя автосцепки КЖДТ/286-05», утвержденной руководством АО «НК КТЖ».

2.2.5 Ремонт валика подъемника 

Валик подъемника отливается из сталей 20Л, 20ГЛ, 20ФЛ. На рисунке 2.12 показан валик подъемника.
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Рисунок 2.12 - Валик подъемника

При ремонте валика разрешается:
- наплавка изношенных цилиндрических поверхностей П1;
- наплавка изношенной поверхности П2 квадрата;
- наплавка изношенных стенок П3 паза для запорного болта.

2.2.6 Ремонт подъемника замка 

Подъемник замка отливается из сталей 20Л по ГОСТ 977-88, 20ГЛ, 20ФЛ по ГОСТ 22703-91. На рисунке 2.13 показан подъемник замка.
При ремонте подъемника замка разрешается:
- наплавка изношенных поверхностей узкого пальца П1 и широкого пальца П2;
- наплавка изношенных стенок квадратного отверстия П3;
- наплавка боковых стенок подъемника.
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Рисунок 2.13 - Подъемник замка
Наплавка производится порошковой проволокой Св-10ХГ2СМФ диаметром 1,2 мм или электроды марки ОК Weartrode 30, SUPRADUR 400B – Oerlikon, для ручной дуговой сварки - электроды типа ОК 55 ESAB.

2.3 Исследование процесса наплавки, механической обработки и контроля восстанавливаемых поверхностей 

Было исследовано процесс наплавки, механической обработки и контроля, а также технологическая оснащенность ремонтного производства АО «ЭҚЗ». На рисунке 2.14 показано общий вид цеха ремонтного производства.
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Рисунок 2.14 - Общий вид цеха ремонтного производства

Ремонтная производства оснащена специальными рабочими зонами. На рисунке 2.15 показаны зоны наплавки и механической обработки.
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	а)
	б)
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	в)
	г)



а,в,г – зоны наплавки; б – зона механической обработки

Рисунок 2.15 - Зоны наплавки и механической обработки

На рисунке 2.16 показаны некоторые детали автосцепного устройства, подготовленные для наплавки.
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Рисунок 2.16 - Некоторые детали автосцепного устройства подготовленные для наплавки

На рисунке 2.17 показаны фотографии сварочного аппарата и электрода, используемые при наплавке изношенных поверхностей.

	

	


	а)
	б)



а - сварочный аппарат Speed MIG 450 DW; б - электрод ОК Weartrode 30

Рисунок 2.17 - Фотографии сварочного аппарата и электрода
На рисунке 2.18 показан процесс контроля деталей автосцепки.
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а,б,в – проверка толщины замка-непроходным шаблоном 899Р; г – проверка толщины замка-проходным шаблоном 852Р; д,е – проверка ударных поверхностей зева и малого зуба автосцепки профильной планкой 914Р/24-1М и шаблона 914Р-М

Рисунок 2.18 - Процесс контроля деталей автосцепки

В данный момент на заводе ТОО «Электровоз Курастыру Заводы» применяют два вида электрода для наплавки изношенных поверхностей автосцепного устройства:
1. ЭЖТ-1, диаметр электрода 5мм, согласно ГОСТ 9466-75; ГОСТ 10051-75; ТУ 1272-252-01124323-2008.
2. SURRADUR 400B, согласно EN 14700: E Fe1; DIN 8555: E1-UM-400.
На рисунке 2.19 показаны наплавленные поверхности некоторых деталей автосцепного устройства [78]. 

	

	

	


	а)
	б)
	в)



а – замкодержатель; б – хвостовик; в – корпус автосцепки; 1 - наплавка

Рисунок 2.19 - Наплавленные поверхности некоторых деталей автосцепного устройства
Было исследовано обеспечение твердости наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства в условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Результаты исследования показали, что твердость наплавленной поверхности имеет различные значения. Это объясняется тем, что неравномерность глубины износа поверхности при наплавке не учитывается, и наплавка наносится на не подготовленную (неравномерную) поверхность детали. Соответственно толщина наплавленного слоя получается также неравномерной, копируя неравномерные рельефы изношенной поверхности. В результате твердость наплавленной поверхности после механической обработки будут иметь различные значения, так как на поверхностях, где наплавка имеет меньший слой, происходят перемешивания наплавленного материала с основным металлом, что способствует уменьшений твердости [78,стр.7; 79,80]. При ремонте и восстановлении деталей в условиях завода применяется в основном ручная дуговая наплавка штучными электродами. Номенклатура наплавочных материалов ограничена структурой рынка Казахстана. Не всегда применяемые наплавочные материалы и режимы наплавки соответствуют требованиям и условиям работы деталей автосцепных устройств. Данное состояние вопроса диктует также необходимость проведения исследования по определению и выбору наплавочного материала с учетом требований производства. В результате исследования технологического процесса восстановления изношенных поверхностей деталей автосцепных устройств в условиях завода были установлены следующие: глубина изношенных поверхностей носит неравномерный характер, и составляют глубину в пределах 1÷5 мм; неравномерность глубины износа поверхности при наплавке не учитывается, и наплавка наносится на не подготовленную (неравномерную) поверхность детали. Соответственно толщина наплавленного слоя получается также неравномерной, копируя неравномерные рельефы изношенной поверхности. В результате твердость наплавленной поверхности после механической обработки будут иметь различные значения, так как на поверхностях, где наплавка имеет меньший слой, происходят перемешивания наплавленного материала с основным металлом, что способствует уменьшений твердости; для устранения вышеуказанных проблем необходимо внести изменения в технологический процесс восстановления изношенных поверхностей деталей автосцепных устройств, в частности необходимо подвергать изношенные поверхности детали механической обработке по максимальному значению глубины износа, чтобы в дальнейшем наплавленный слой могла иметь равномерную толщину. 

2.4 Экспериментальное исследование твердости наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства

В условиях завода ТОО «Электровоз Курастыру Заводы» для наплавки изношенных поверхностей автосцепного устройства в основном применяется наплавочный материал SURRADUR 400B. В таблице 2.1 приведен химический состав электрода SUPRADUR 400B.

Таблица – 2.1 - Химический состав электрода SUPRADUR 400B (в процентах)
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Mo
	V
	W
	Fe

	0,171
	0,754
	0,341
	0,009
	0,006
	2,554
	0,013
	0,029
	0,010
	95,90



В результате исследования технологического процесса восстановления изношенных поверхностей деталей автосцепных устройств в условиях ТОО «Электровоз Курастыру Заводы» было установлено, что одним из основных причин преждевременного выхода из строя деталей после их ремонта может быть низкая качества наплавки [7,стр.324; 15, стр.547]. Так как проведенные измерения твердости наплавки этих деталей показали различные значения, в частности ниже, чем исходное значение твердости наплавочного материала.
Методика исследования твердости основана на экспериментальных и металлографических методах исследования [81,82,83]. Для проведения исследования были подготовлены образцы, в количестве 15 штук, из основных деталей автосцепного устройства, в частности замкодержателя и замка. Наплавка образцов проводились с помощью сварочного аппарата Speed MIG 450 DW на ремонтной базе производства ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Измерение твердости наплавленных поверхностей проводилось с использованием оборудования испытательной лаборатории инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов минерального сырья» (ИЛИП «КОРМС») и Международного центра материаловедение КарТУ. На рисунке 2.20 показано оборудования для исследования твердости [83].
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	а)
	б)
	в)
	г)


а - автоматический настольный отрезной станок UNITOM – 2; б - автоматический станок для шлифования и полирования LABOPOL-5; в, г - твердомер WILSON VH1150 

Рисунок 2.20 - Оборудования для исследования твердости

Образцы были разрезаны поперечно на несколько частей. Для резки был использован отрезной станок UNITOM – 2 (рис. 2.20,а). Для шлифования и полирования образцов был использован автоматический станок LABOPOL-5 (рис.2.20,б). Процесс шлифовки проводили в четыре этапа: выравнивание, тонкое шлифование, алмазная полировка и оксидная полировка. После шлифования определяли твердость с использованием твердомера WILSON VH1150 (рис.2.20, в,г). 
На рисунке 2.21 показаны получение образцов для исследования [83, стр.6].

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	а)
	б)
	в)
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	г)
	д)



а – замок; б – замка держатель; в – процесс резки замка; г – процесс резки замка держателя; д – полученные образцы

Рисунок 2.21 - Получение образцов для исследования

При наплавке образцов были назначены режимы, установленные на производстве. Наплавленные образцы после сварочных работ были слегка зачищены от шлака и неровностей пневмошлифовальной машинкой ИП-2014Б
В таблице 2.2 приведены режимы сварки при наплавке.

Таблица 2.2 - Режимы сварки при наплавке
	Образец и выбранный электрод для наплавки
	Режимы сварки при наплавке поверхностей деталей образцов
	Оборудование

	Образец №
	Использованный электрод для наплавки поверхностей образца
	Требуемый диаметр электрода, мм
	Актуальный диаметр электрода, мм
	Требуемый режим тока, А
	Актуальный режим тока, А
	Напряжение тока, В
	Требуемая скорость наплавки, мм/ч
	Актуальная скорость наплавки, мм/ч
	Сварочный аппарат
	После наплавочная обработка поверхностей (от шлака и неровностей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SUPRADUR 400B
	3-5
	5
	160-200
	178
	20.4
	23
	22
	Speed MIG 450 DW
	Пневмошлифовальные машины ИП-2014Б

	2
	SUPRADUR 400B
	3-5
	5
	160-200
	172
	21
	23
	24
	Speed MIG 450 DW
	Пневмошлифовальные машины ИП-2014Б

	3
	SUPRADUR 400B
	3-5
	5
	160-200
	182
	22.6
	23
	21
	Speed MIG 450 DW
	Пневмошлифовальные машины ИП-2014Б

	4
	SUPRADUR 400B
	3-5
	5
	160-200
	225
	25
	.-
	23
	Speed MIG 450 DW
	Пневмошлифовальные машины ИП-2014Б

	5
	SUPRADUR 400B
	3-5
	5
	160-200
	227
	26
	.-
	25
	Speed MIG 450 DW
	Пневмошлифовальные машины ИП-2014Б



На рисунке 2.22 показаны фрезерование образцов.
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	а)
	б)
	в)



а – фрезерный станок ВМ127М; б, в – процессы фрезерование образцов

Рисунок 2.22 - Фрезерование образцов

На рисунке 2.23 показаны фотографии образцов для исследования.

	

	

	

	

	


	а)
	б)
	в)
	г)
	д)

	

	

	

	

	


	е)
	ж)
	з)
	и)
	к)



а,б,в,г,д – образцы после фрезерования; е,ж,з,и,к – образцы после наплавки

Рисунок 2.23 - Фотографии образцов для исследования

На рисунке 2.24 показаны образцы подготовленные для измерения твердости.

	

	


	а)
	б)



а – отмеченные образцы для разрезки; б – отрезанные образцы; 1,2,3,4,5 – номер образцов

Рисунок 2.24 - Образцы подготовленные для измерения твердости

Из пяти образцов были подготовлены 15 шлифов.
На рисунке 2.25 показаны некоторые шлифы образцов после измерения твердости.
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а – образец №1; б – образец №2; в – образец №3; г – образец №4; д – образец №5
Рисунок 2.26 - Некоторые шлифы образцов после измерения твердости

Из каждого образца (см. рис.2.24, б) было подготовлено по три шлифа для измерения. Измерение твердости проводился согласно схеме показанной на рисунке 2.27.
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Рисунок 2.27 – Схема измерения твердости

Полученные результаты измерения твердости были занесены в таблицу 2.3. [83, стр.8].

Таблица 2.3 - Результаты измерения твердости
	Образец №1
	Образец №2
	Образец №3

	Шлиф
№
	Изм. 1, 
НВ, кгс/мм2
	Изм. 2, НВ, кгс/мм2
	Изм.
3,
НВ, кгс/мм2
	Шлиф
№
	Изм. 1, 
НВ, кгс/мм2
	Изм. 2, НВ, кгс/мм2
	Изм.
3,
НВ, кгс/мм2
	Шлиф
№
	Изм. 1, 
НВ, кгс/мм2
	Изм. 2, НВ, кгс/мм2
	Изм.
3,
НВ, кгс/мм2

	1
	304
	280
	314
	1
	341
	327
	317
	1
	327
	293
	288

	
	285
	248
	269
	
	322
	320
	323
	
	307
	295
	249

	
	229
	241
	243
	
	266
	255
	243
	
	269
	246
	240

	
	230
	235
	240
	
	251
	248
	240
	
	246
	234
	235

	2
	401
	337
	373
	2
	255
	252
	247
	2
	360
	337
	356

	
	309
	319
	350
	
	249
	250
	248
	
	355
	337
	337

	
	259
	229
	271
	
	247
	245
	250
	
	311
	291
	317

	
	237
	225
	249
	
	248
	240
	247
	
	287
	265
	268

	3
	248
	246
	246
	3
	300
	310
	303
	3
	328
	313
	278

	
	242
	244
	240
	
	272
	269
	260
	
	295
	250
	245

	
	234
	240
	233
	
	256
	251
	249
	
	287
	246
	238

	
	223
	235
	230
	
	241
	248
	244
	
	246
	234
	239

	Образец №4
	Образец №5

	1
	265
	255
	259
	1
	337
	292
	311

	
	249
	241
	236
	
	266
	283
	275

	
	239
	231
	237
	
	265
	236
	231

	
	232
	222
	234
	
	248
	231
	226

	2
	256
	252
	257
	2
	275
	287
	288

	
	241
	237
	232
	
	273
	268
	263

	
	229
	224
	230
	
	242
	255
	259

	
	225
	223
	226
	
	240
	250
	243

	3
	255
	259
	262
	3
	307
	291
	301

	
	247
	250
	239
	
	282
	277
	269

	
	241
	249
	247
	
	247
	254
	248

	
	230
	232
	231
	
	237
	229
	231


После обработки полученных результатов измерения твердости наплавленной поверхности были построены графики показанные на рисунке 2.28. [83, стр.9].
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д)

а – образец №1; б – образец №2; в – образец №3; г – образец №4; д – образец №5

Рисунок 2.28 – Графики характеризующие твердости наплавленной поверхности образцов

Результаты измерения твердости наплавленного слоя после механической обработки показывает, что значение твердости находится в диапазоне НВ 222÷401. Требуемая твердость, который должен быть обеспечен по нормативу производства составляет НВ≥250. При этом детали автосцепного устройства, в частности замок и замкодержатель, принадлежащие для наплавки изготовлены из стали 20ГЛ и имеют твердость НВ 163÷262 [84]. 
Твердость наплавочного материала (электрода) SURRADUR 400B составляет НВ 320÷450.
В таблице 2.3 красным цветом выделены значения твердости, которые ниже требуемого нормативного значения НВ 250. На 15 шлифах были произведены 170 замеров твердости. Из них 87 замеров оказались ниже требуемого значения, что составляет 51,17 %. Однако необходимо учесть значения замеров полученные в зоне перемечивания, которые соответствует на 3 и 4 точки замера (см. табл. 2.3). Также было выявлено низкие значение твердости и на поверхностных слоях, которые соответствует к 1 и 2 точкам замера (см. табл. 2.3). 
Учитывая данное были построены графики на основе средних (усредненных) значений твердости. Анализ кривых полученных в графиках показанных на рисунке 8 показывают, что снижение твердости начинается ближе к 3 и 4 точке замеров и примерно составляет 25-30%. 
На основе полученных результатов можно судит о том, что при наплавке изношенных поверхностей деталей автосцепного устройства не всегда обеспечивается трубемый твердость (НВ≥250) и происходит снижение исходной твердости наплавочного материала в среднем на 25-30%. [83, стр.10].
Данное совпадает с процентным соотношением поступающих на ремонт деталей автосцепного устройства раньше, чем истечет после ремонтный эксплуатационный срок.

2.5 Выводы по второй главе

1. Анализ существующей технологии ремонта и восстановления деталей автосцепного устройства показали, что требуется комплексное исследование проблемы обеспечения износостойкости деталей автосцепного устройства подвижного состава, которое будет направлено на совершенствование и создание технологического процесса их восстановления и ремонта.
2. Исследование твердости наплавленных поверхностей образцов изготовленных из деталей автосцепного устройства показали, что по технологию производства не всегда обеспечивается трубемый твердость (НВ≥250) и происходит снижение исходной твердости наплавочного материала в среднем на 25-30%. 
3. Выявлено, что снижение исходной твердости наплавочного материала наблюдается в нижних слоях наплавки, который соответствует к 3 и 4 точке замеров.
4. Для сохранения и повышения исходной твердости наплавки необходимо применение способа механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства, взамен способа торцового фрезерования, который способствует повышению и сохранению исходной твердости наплавки.






3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ НАПЛАВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ТЕРМОФРИКЦИОННОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ

[bookmark: _Hlk101130408]3.1 Методика и оборудование для проведения исследования

Задача, поставленная в работе, заключается в обеспечении твердости наплавленных поверхностей после механической обработки. В качестве механической обработки предложены два способа термофрикционного фрезерования - традиционная термофрикционное фрезерование и термофрикционное фрезерование с импульсным охлаждением.
Для проведения экспериментальных исследований выполнена планирование эксперимента и определены необходимое количество проводимых опытов. Для обработки были подготовлены специальные образцы с наплавленным слоем из наплавочного материала, которая используется на производстве ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (г. Астана, Казахстан). Процесс обработки образцов проводился на вертикально-фрезерном станке модели JTM-1050 VSE JET. 
На рисунке 3.1 показан вертикально-фрезерный станок модели JTM-1050 VSE JET.
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Рисунок 3.1 - Вертикально-фрезерный станок модели JTM-1050 VSE JET
Для термофрикционного фрезерования были использованы гладкая фреза трения и фреза трения с специальными выемками.
На рисунке 3.2 показаны фрезы трения.
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	а)
	б)



а – гладкая фреза трения; б – фреза трения с специальными выемками

Рисунок 3.2 - Фрезы трения

При измерении твердости обработанных поверхностей использовался автоматическии электронный прибор ТДМ-2. 
На рисунке 3.3 показан прибор ТДМ-2 для измерения твердости обработанной поверхности.
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Рисунок 3.3 – Прибор ТДМ-2 для измерения твердости обработанной поверхности
3.2 Планирование эксперимента

В качестве объекта исследования выступает конструкция инструмента и физическая модель термофрикционное фрезерование. 
Выбираем факторы матрицы планирования: x1 - скорость вращения инструмента, об/мин, x2 – подача, мм/мин, x3 – глубина резания, мм, функцией отклика Y выбираем – твердость поверхности заготовки после обработки, мкм.
Количество опытов составит N=23. Модель построена в виде следующей зависимости:

	Y = b0 + b1·x1+b2·x2+b3·x3.
	(3.1)



При планировании опыта для упрощения используют так называемые кодированные значения рассматриваемых факторов. И делают это с помощью некоторого преобразования:

		
	(3.2)



где - натуральное значение фактора; 
 - интервал варьирования; 
- основной уровень;
 - кодированное значение. 
В результате  принимает значения в пределах , на основном уровне . 
Отметим диапазоны изменения факторов: ximin – нижний уровень; ximax – верхний уровень; i = 1, 2. Найдем середины этих диапазонов - основные уровни [86,87,88,89]:

		
	(3.3)



и шаг варьирования фактора:

	
	(3.4)



Подставляя значения в (3.3) и (3.4) получим:













Уровни варьирования запишем упрощенным способом: верхний уровень соответствует +1, нижний - 1, а основной 0 (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Уровни варьирования
	Уровни
	x1
	x2
	x3

	Основной уровень 
	2500
	375
	3

	Интервал варьирования 
	500
	175
	2

	Уровни
	x1
	x2
	x3

	Нижний уровень -1
	2000
	200
	1

	Верхний уровень +1
	3000
	550
	5



Условия проведения этого опыта зафиксируем матрицей планирования (таблица 3.2).

Таблица 3.2 – Матрица планирования
	Номер
опыта
	x0
	x1
	x2
	x3
	Y

	1
	+
	+
	+
	+
	Y1

	2
	+
	-
	+
	+
	Y2

	3
	+
	+
	-
	+
	Y3

	4
	+
	-
	-
	+
	Y4

	5
	+
	+
	+
	-
	Y5

	6
	+
	-
	+
	-
	Y6

	7
	+
	+
	-
	-
	Y7

	8
	+
	-
	-
	-
	Y8



Каждый замер твердости производили не менее 3-х раз. Результаты измерения твердости наплавленной поверхности приведены в таблице 3.3.
Для исключения влияния случайных ошибок, не учтенных факторов эксперимента, воспользуемся таблицей случайных чисел, выписывая из нее подряд числа в количестве проводимых экспериментов. Эти числа определяют последовательность проведения опытов [86].

Таблица 3.3 – Значения твердости после фрезерования
	Номер
опыта
	x0
	x1
	x2
	x3
	Y1
	Y1
	Y1
	Yср

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10

	1
	+
	+
	+
	+
	451
	451
	451
	451

	2
	+
	-
	+
	+
	475
	475
	476
	475

	3
	+
	+
	-
	+
	431
	432
	432
	432

	4
	+
	-
	-
	+
	444
	443
	443
	443

	5
	+
	+
	+
	-
	310
	310
	310
	310

	6
	+
	-
	+
	-
	321
	321
	321
	321

	7
	+
	+
	-
	-
	290
	290
	291
	290

	8
	+
	-
	-
	-
	299
	300
	300
	300



Результаты проведенных опытов помогут найти выборочные коэффициенты b0, bi, by, которые могут оцениваться для нахождения теоретических коэффициентов регрессии β0, βi, βy, т.е.



Проведем проверку экспериментальных данных на наличие грубых ошибок.
Для определения грубых ошибок используем критерий Стьюдента.

	
	(3.5)



где t – критерий Стьюдента;
tтабл – критерий Стьюдента взятый при уровне значимости α=0,05 и числе степеней свободы f1.
σ – средняя квадратичная ошибка.

.

Рассчитаем дисперсию эксперимента по формуле:

	 
	(3.6)



где N – число опытов.

Результаты расчета построчных дисперсий приведем в таблице 3.4.


Таблица 3.4 – Построчная дисперсия
	y1
	y2
	y3
	

	1
	2
	3
	4

	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1

	1
	0
	0
	1

	1
	0
	0
	1

	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1

	1
	0
	0
	1



Каждый эксперимент содержит элемент неопределенности вследствие ограниченности экспериментального материала. Постановка параллельных опытов не дает полностью совпадающих результатов, потому что всегда существует ошибка опыта. Эту ошибку и нужно оценить по параллельным опытам. Для этого опыт воспроизводится по возможности в одинаковых условиях несколько раз.
Наличие отклонения результата любого опыта от среднего значения свидетельствует об изменчивости, вариации значений повторных опытов. Для измерения этой изменчивости используют дисперсию.
Дисперсия - среднее значение квадрата отклонений величины от её среднего значения. Её оценивают по параллельным опытам. В данном случае, опыты заданные МП, сделаны по три раза. Тогда построчную дисперсию рассчитываем по формуле [88]: 




где y0 – среднее значение ПО;
n0 – число опытов на основном уровне;
yq – значение ПО при постановке опыта на основной уровень;
f1 – число степеней свободы;
q – номер опыта на основном уровне.

Число степеней свободы:

f = n -1,

где n - количество параллельных опытов;
i - номер параллельного опыта.

Получим дисперсию эксперимента:

f = n -1=3-1=2,



Тогда средняя квадратичная ошибка равна:

.

Критерий Стьюдента:



Табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы f1 =N(n-1)=8(3-1)=16, 2,12.
Сравнивая табличное значение критерия Стьюдента с расчетным:

.

Следовательно, в экспериментальных данных грубых ошибок нет.
Прежде, чем приступать к определению модели эксперимента в виде уравнения регрессии, необходимо произвести проверку воспроизводимости эксперимента для исследуемого объекта.

Оценку воспроизводимости эксперимента проводят по критерию Кохрена G. Эксперимент считается воспроизводимым, если :

	
	
(3.7)





где Gтабл – табличное значение критерия Кохрена. 
Табличное значение критерия Кохрена определяется по таблице в зависимости от числа степеней свободы числителя р1=т-1=3-1=2, знаменателя ν2=Ν=8 и выбранной вероятности Р. Для технических расчетов принимают Р=0,95. 
Если проверка воспроизводимости эксперимента дает отрицательный результат, то эксперимент считается невоспроизводимым. 

Gтабл =0,516.

Тогда 0,2<0,516 условие по критерию Кохрена выполняется, и эксперимент считается воспроизводимым.
Согласно матрице планирования, находят коэффициенты bi по следующим формулам:









Рассчитываем коэффициенты модели:









По полученным данным выводим уравнение регрессии:

	Y = 377,25-6,5·х1+11·х2+72·х3.
	(3.8)



Определив коэффициенты регрессии этого уравнения, получаем представление о влиянии изучаемых факторов на процесс, о взаимодействии факторов и направлении движения к оптимальной области. Задача считается решенной при попадании в область, близкую к оптимуму, с помощью линейной модели; в противном случае надо переходить к полигонам более высоких степеней, чтобы адекватно описать область оптимума.
Проверим статистическую значимость каждого коэффициента модели по критерию Стьюдента.
Для этого, прежде всего, рассчитываем дисперсию коэффициентов:

	 
	(3.9)



Получим


Средняя квадратичная ошибка коэффициентов модели составит:

.

Теперь можно построить доверительный интервал:

	 
	(3.10)



где  – табличное значение критерия Стьюдента =2,12. 



Коэффициент статически значим, если его абсолютная величина больше интервала, т.е.

	;
	(3.11)



Статически значимый:

, т.е. ;

, т.е. ;

, т.е. ;

, т.е. 

Все коэффициенты статически значимы.
Проведем проверку на адекватность полученной зависимости, находим на основании экспериментальных данных дисперсии адекватности:

	 
	(3.12)



где f1 =N-r – степень свободы;
N – число опытов;
r – число статически значимых коэффициентов.

f1=8-4=4.

Результаты дисперсии представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Дисперсия адекватности модели
	Номер опыта
	уср
	уi
	

	1
	2
	3
	4

	1
	451
	453,75
	7,5625

	2
	475
	466,75
	68,0625

	3
	432
	431,75
	0,0625

	4
	443
	444,75
	3,0625

	5
	310
	309,75
	0,0625

	6
	321
	322,75
	3,0625

	7
	290
	287,75
	5,0625

	8
	300
	300,75
	0,5625

	Σ
	87,5



По результатам, приведенным в таблице 3.5, определим дисперсию адекватности с числом степеней свободы f1:

	.
	(3.13)



А также определим дисперсию опыта с числом степеней свободы f2 = 8-1=7:

	=12,5.
	(3.14)



Гипотезу об адекватности модели проверяют с помощью критерия Фишера:

	
	
(3.15)



Табличное значение критерия Фишера берем при уровне значимости α=0,05 и числе степеней свободы f1 и f2:

;



1,752,51.

Так как,  то полученная модель с заданной доверительной вероятностью (95%) может быть признана адекватной и пригодной для вычисления параметра Y (твердость) в заданном диапазоне режимов резания [87]. 
Получив адекватность полученной модели (3.8), переведем кодированные значения модели в натуральные с помощью формулы (3.3):






В результате получим:

	НВ=265,18-0,013·V+0,063·S+36·t.
	(3.16)



Оценка характера и степени воздействия рассматриваемых факторов показывает, что наиболее сильно влияющим параметром является глубина резания х3 (t), при его увеличении значение твердости повышается. Следующим по эффективности оказывается подача х2 (S) и наименьшее влияние дает скорость резания х1 (V), при этом увеличение этого параметра снижает твердость. Ранжирование факторов дает возможность скорректировать рассмотренные параметры и построить более рациональную схему технологического процесса [90,91,92]. 
Погрешность вычислений по полученной модели составляет менее 6 %, что является удовлетворительным.
В целом, погрешность полученных моделей не превышает 5%.
Так как уравнение регрессии адекватно, то с их помощью можно определять значение твердости, не проводя эксперимента и придавая факторам значения, которые должны лежать между нижним и верхним уровнем.
Ситуации принятия решения после анализа линейной модели связаны с целью достижения области оптимума. Область оптимума обычно ищут с помощью одного из градиентов методов, часто методом крутого восхождения.
При оптимизации методом градиента оптимум ищут в направлении наиболее быстрого возрастания ПО, т.е. в направлении градиента.
Расчет составляющих градиента

grand = -В1·∆Х1+ В2·∆Х2 +В3·∆Х3;

grand У = -0,013·500 + 0,063·175 + 36·2 = -6,5+11,025+72.

Выбор базового фактора 
а= max(Bj·∆Xj) = В3·∆Х3 = 72.

Выбор шага крутого восхождения

hа = 1, т.к. У mах.

Пересчет составляющих градиента


h j = ;


;


;

h3 = hа = 1.

Таблица 3.6 - Результаты крутого восхождения
	Наименование
	Х1
	Х2
	Х3
	N
	У1

	Основной уровень
	1500
	375
	3
	1
2
3
4
5
6
7
8
	451
471
432
443
310
321
290
300

	Интервал варьирования
	500
	175
	2
	
	

	Расчет
	
	

	Коэффициент Вj
	-0,013
	0,063
	36
	
	

	Произведение Вj ∆Хj
	-6,5
	11,025
	72
	
	

	Шаг hj
	-0,09
	0,15
	1
	
	

	Округленный шаг
	-0,1
	0,2
	1
	
	

	Крутое восхождение

	N
	Х1
	Х2
	Х3
	У крут  восх

	9
	-1499,9
	375,2
	4
	452

	10
	-1499,8
	375,3
	5
	488

	11
	-1499,7
	375,4
	6
	524

	12
	-1499,6
	375,5
	7
	560



После определения оптимальной точки, крутое восхождение считается завершенным. Восхождение считается эффективным, если реализация мысленных опытов привела к улучшению значения параметра оптимизации по сравнению с самым хорошим результатом в матрице плана. Эффективность крутого восхождения дает возможность принятия решения о дальнейших действиях. В нашем случае движение по градиенту оказалось эффективным, так как реализация мысленных опытов уже в 10 опыте привела к улучшению ПО. Так в 10 опыте твердость после фрезерования больше наилучшего результата в матрице плана в опыте 2. Когда параметр оптимизации У не имеет ограничения и не можем определить степень близости оптимума, возможны два решения: построение линейного плана следующего плана или, как в данном случае, достигнут требуемый результат окончание работы.

3.3 Экспериментальное исследование твердости поверхности при различных способах термофрикционного фрезерования

Экспериментальное исследование твердости поверхности при различных способах термофрикционного фрезерования были проведены в лабораторной базе кафедры ТОМиС КарТУ им. А. Сагинова. Для фрезерования были подготовлены образцы, наплавленные наплавочным материалом (электрод) SURRADUR 400B.
На рисунке 3.4 показано процесс обработки способами термофрикционного фрезерования [93].
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а - вертикально-фрезерный станок модели JTM-1050 VSE JET; б – процесс фрезерования гладкой фрезой трения; в - процесс фрезерования фрезой трения с выемками; 1 -гладкая фреза трения; 2,4 – образец-заготовки; 3 – фреза трения с выемками

Рисунок 3.4 - Процессы обработки способами термофрикционного фрезерования

3.3.1 Экспериментальное исследование твердости поверхности при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения

Для исследования процесса термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения были использованы следующие режимы фрезерования: nф =1000÷3000 об /мин; S = 80÷300 мм/мин; t = 0,5÷2,5 мм. Гладкая фреза трения Ø285 мм. Экспериментально были исследованы влияния режимов фрезерования на твердость обработанной поверхности после наплавки.
На рисунке 3.5 показаны графики влияния режимов фрезерования гладкой фрезой трения на твердость обработанной поверхности после наплавки [93, стр.64].
При термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения влияние глубины резания t и скорости подачи S носит монотонны характер (см. рис. 3.5а). С увеличением значения глубины резания t и скорости подачи S значение твердости обработанной поверхности после наплавки увеличивается. Оптимальными значениями глубины резания и скорости подачи выбираем S = 300 мм/мин и t = 0,5 мм. Из графика (см. рис. 3.5а) видно, что максимальные значения обеих режимов обеспечивает более высокий твердость обработанной поверхности после наплавки. Однако чрезмерное увеличение значения глубины резания нежелательно, так как приводит к большему расходу наплавочного материала. Учитывая данное, был выбран значение глубины резания t = 0,5 мм. При этом (см. рис. 3.5а, кривой 1) твердость обработанной поверхности составляет НВ480, что на ≈7% (НВ30) больше, чем исходной твердость (НВ450) наплавленной поверхности.
А увеличение значения подачи S и скорости резания nфр наоборот приводит к уменьшению твердости обработанной поверхности после наплавки (см. рис. 3.5б). При этом оптимальными будет максимальное значение подачи S = 300 мм/мин и минимальное значение скорости резания nфр = 1000 об/мин. При этом также твердость обработанной поверхности составляет НВ480 (см. рис. 3.5б, кривой 5) [93, стр.65].

	

	

1 – t1 = 0,5 мм;
2 – t2 = 1,0 мм;
3 – t3 = 1,5 мм;
4 – t4 = 2,0 мм;
5 – t5 = 2,5 мм. 
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1 – S1 = 80 мм/мин;
2 – S2 = 150 мм/мин;
3 – S3 = 200 мм/мин;
4 – S4 = 250 мм/мин; 5 – S5 = 300 мм/мин.
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а – влияние глубины резания при различных скоростях подачи на твердость; б – влияние подачи при различных скоростях резания на твердость 

Рисунок 3.5 – Графики влияния режимов фрезерования гладкой фрезой трения на твердость


3.3.2 Экспериментальное исследование твердости поверхности при термофрикционном фрезеровании с использованием фрезы трения с выемками

А также для исследования процесса термофрикционного фрезерования с импульсным охлаждением с использованием фрезы трения с выемками были использованы следующие режимы фрезерования: nфр =1000÷3000 об /мин; S = 80÷300 мм/мин; t = 0,5÷2,5 мм. 
Фреза трения с геометрическими параметрами: Ø285 мм; зона нагрева L1= 26 мм; зона охлаждения L2 = 6 мм, соответственно шаг L = 32 мм. Геометрия фрезы трения был выбран согласно рекомендациям [94,69, стр.927]
На рисунке 3.6 показаны графики влияния режимов фрезерования с импульсным охлаждением с использованием фрезы трения с выемками на твердость обработанной поверхности после наплавки [93, стр.66].
Результаты термофрикционного фрезерования с импульсным охлаждением с использованием фрезы трения специальными выемками приведены на рисунке 3.6.
	

	

1 – t1 = 0,5 мм;
2 – t2 = 1,0 мм;
3 – t3 = 1,5 мм;
4 – t4 = 2,0 мм;
5 – t5 = 2,5 мм. 
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1 – S1 = 80 мм/мин;
2 – S2 = 150 мм/мин;
3 – S3 = 200 мм/мин;
4 – S4 = 250 мм/мин; 5 – S5 = 300 мм/мин.
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а – влияние глубины резания при различных скоростях подачи на твердость; б – влияние подачи при различных скоростях резания на твердость 

Рисунок 3.6 – Графики влияния режимов фрезерования с импульсным охлаждением с использованием фрезы трения с выемками на твердость

Из графиков видно, что характер влияния режимов фрезерование такие же, как и при традиционном термофрикционном фрезеровании. Увеличение значения глубины резания t и скорости подачи S положительно сказываются на твердость обработанной поверхности после наплавки (см. рис. 3.6а). А увеличение значения подачи S и скорости резания nфр отрицательно влияют на значение твердости обработанной поверхности после наплавки (см. рис. 3.6а). Выбираем оптимальные значения режимов фрезерования: S = 300 мм/мин; t = 0,5 мм; nфр = 1000 об/мин. 
Результаты показывают, что при режимах фрезерования S = 300 мм/мин и t = 0,5 мм (см. рис. 3.6а, кривой 1) твердость обработанной поверхности составляет НВ460, что на 1,0% (НВ10) больше, чем исходной твердость (НВ450) наплавленной поверхности. А при режимах фрезерования S = 300 мм/мин и nфр = 1000 об/мин твердость обработанной поверхности составляет НВ480 (см. рис. 3.6б, кривой 5) как и при термофрикционном фрезеровании c использованием гладкой фрезы трения (см. рис. 3.5б, кривой 5).
В результате при обеих способах термофрикционного фрезерования наплавленной поверхности достигнуто положительные результаты по повышению его исходной твердости. Однако при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения достигнуто более высокий твердость (НВ480) обработанной поверхности [93, стр.68].

3.4 Выводы по третей главе

1. Для решения проблемы повышения исходной твердости наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства после механической обработки было предложено два способа термофрикционного фрезерования - традиционная термофрикционное фрезерование и термофрикционное фрезерование с импульсным охлаждением. 
2. Выполнено планирование эксперимента, результаты оценки характера и степени воздействия рассматриваемых факторов показали, что наиболее сильно влияющим параметром является глубина резания х3 (t), при его увеличении значение твердости повышается. Следующим по эффективности оказывается подача х2 (S) и наименьшее влияние дает скорость резания х1 (V), при этом увеличение этого параметра снижает твердость. Погрешность вычислений по полученной модели составляет менее 6 %, что является удовлетворительным. В целом, погрешность полученных моделей не превышает 5%.
3. Выведено уравнение для оценки твердости наплавленной поверхности после термофрикционного фрезерования: НВ=265,18-0,013·V+0,063·S+36·t.
4. Результаты экспериментального исследования фрезерования наплавленных поверхностей образцов способами термофрикционного фрезерования показали положительные результаты при обеих способах обработки. Достигнуто повышение исходной твердости обработанной поверхности в пределах 1÷7 %, что составляет соответственно 10÷60 НВ.
5. Установлено, что при обеих способах фрезерования увеличение значения глубины резания t и скорости подачи S положительно сказываются на твердость обработанной поверхности после наплавки, а увеличение значения подачи S и скорости резания nфр влияют отрицательно. С учетом обеспечение минимального расхода наплавочного материала для обеих способов фрезерования было выбрано следующие оптимальные режимы фрезерования: S = 300 мм/мин; t = 0,5 мм; nфр = 1000 об/мин.
6. Результаты сравнения способов термофрикционного фрезерования по трудоемкости изготовления инструмента и реализации процесса обработки показали преимущество способа термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения, а также было установлено, что при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения достигнуто более высокий твердость (НВ480) обработанной поверхности.
Учитывая эти превосходства способ термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения рекомендуется для использования в условиях АО «Электровоз құрастыру зауыты».

































4 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОФРИКЦИОННЫХ СПОСОБОВ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
 
4.1 Исследование распределение температуры в контакте «инструмент-заготовка» при различных способах термофрикционного фрезерования

4.1.1 Исследование методики работ по обработке наплавленных поверхностей
 
[bookmark: _Hlk119887779][bookmark: _Hlk119886961]В результате исследования существующих технологии ремонта деталей автосцепного устройства и заводской технологии ремонта и восстановления деталей автосцепного устройства в условиях ТОО «Электровоз құрастырузауыты» было выявлено, что существует проблема обеспечения качества связанные с механической обработкой и наплавкой изношенных поверхностей деталей. Не всегда удается сохранить исходную твердость наплавочного материала после наплавки или после механической обработки. Для решения данной проблемы был предложен способ механической обработки наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства. Выполненные экспериментальные исследования показали, что научный и практический интерес также представляет тепловые процессы возникающие в зоне термофрикционного резания. В связи с этим были исследованы работы ученых по исследованию механической обработки различных материалов при ремонте и восстановлении изношенных деталей [95].
В работе [96] авторами исследовано процесс торцевого фрезерования поверхности сплава AZ91Mg с использованием твердосплавных пластин без покрытия и с PVD покрытием. При торцовом фрезеровании с использованием твердосплавных пластин без покрытия достигнуто улучшение шероховатости до 85% (0,067 мм) и твердости до 33% (91,8 HV). А при торцовом фрезеровании с использованием твердосплавных пластин с PVD-покрытием шероховатость достигается улучшение до 81% (0,083 мм) и повышение твердости до 60% (111,2 HV). В обоих случаях значения шероховатости увеличивается с увеличением скорости подачи. Также им исследовано процесс образования стружки. Отмечается, что морфология стружки показала корреляцию между шероховатостью поверхности и формой стружки. В обоих типах пластин наблюдается значительная непрерывная стружка при условии максимальной скорости и минимальной подачи, что также приводит к наименьшему значению шероховатости.
Оптимизация параметров резания для минимизации значений шероховатости поверхностей при торцевом фрезеровании исследовано в работе [97]. Установлено, что из-за образования наростов на кромке при более низких скоростях резания получается низкое качество поверхности, а при более высоких скоростях резания значения шероховатости увеличивались из-за вибрации инструмента. Определена оптимальные параметры режимов резания - частота вращения шпинделя 1500 об/мин и подача 30 мм/мин.
В работе [98] исследовано процесс фрезерования титанового сплава концевой фрезой с переменной спиралью. Установлена модель подачи на зуб и толщины резания переменной винтовой концевой фрезы, а также выведена модель прогнозирования усилия фрезерования переменной винтовой концевой фрезы. Создана модель конечно-элементного анализа концевой фрезы с переменной спиралью для обработки титанового сплава, и получено влияние структуры угла переменной спирали на усилие фрезерования. В результате установлено, что применение концевых фрез с регулируемой спиралью для фрезерования титановых сплавов может подавить эффект регенерации в процессе обработки и обеспечить стабильность фрезерования. 
В статье [99] авторами представлена модель силы резания зубчатой концевой фрезы для прогнозирования сил резания. Создана геометрическая модель зубчатой концевой фрезы, которая охватывает изменяемую геометрию спиральной концевой фрезы. Кроме того, модель также может прогнозировать усилия резания с помощью других типов концевых фрез, таких как зубчатая концевая фреза с переменной спиралью, концевая фреза с переменной спиралью и обычная концевая фреза. Предложенная модель также может быть использована для анализа стабильности в процессе торцевого фрезерования и расширена до обобщенной модели со сложной геометрией инструмента в дальнейшем. 
Методы моделирования переходного температурного поля зоны износа [100] и модель оптимизации процесса фрезерной обработки [101] на боковой поверхности концевых фрез были предложены для решения проблем неточного прогнозирования температурного поля путем разработки математической модели, описывающей влияние параметров процесса на температуру в зоне резания.
В работе [102] разработана методология для моделирования процесса резания при плоском торцевом фрезеровании и прогнозирования потока стружки, сил резания, температуры, напряжений в инструменте с использованием метода конечных элементов. В качестве приложения была исследована обработка литейной стали P-20 твердостью 30 HRC с использованием твердосплавной оснастки без покрытия. 
Авторы работы [103] рассматривают процесс фрезерования суперсплава на основе никеля и установили эмпирические формулы для модели прогнозирования силы резания и температуры резания на основе метода множественной линейной регрессии. Значимость модели прогнозирования проверена методом остаточного анализа. 
[bookmark: _Hlk119887812]В работе [104] предлагается сосредоточиться на чистовом фрезеровании выступов вверх и вниз из закаленной инструментальной стали AISI D3 с использованием пластины GC1030 на обычном вертикально-фрезерном станке. Результаты показывают, что фрезерование вниз по плечу является наиболее подходящим процессом. Кроме того, наилучшая производительность фрезерования с пониженным буртиком достигается при обработке незатвердевшей стали. Выявлено, что при использовании фрезерования вниз скорость резания может быть увеличена до максимального значения 113 м/мин, однако при этом срок службы инструмента уменьшается в несколько раз, чем при Vc = 59 м/мин. Результаты исследования показали, что рассмотренные работы в основном направлены на снижение шероховатости обработанных поверхностей. В нашем случае после механической обработки необходимо достигнут повышение твердости обработанной поверхности.

4.1.2 Характер распределения температуры при различных способах термофрикционного фрезерования

Для повышения исходной твердости наплавочного материала после наплавки путем механической обработки были предложены способы термофрикционной обработки – термофрикционное фрезерование с использованием гладкой фрезы трения и термофрикционное фрезерование с импульсным охлаждением (с использованием фрезы трения с выемками). В результате экспериментальных исследований было получено положительные результаты по шероховатости и твердости обработанных поверхностей при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения, а также при термофрикционном фрезеровании с импульсным охлаждением.
На рисунке 4.1 показаны схемы процесса обработки способами термофрикционного фрезерования [105].



а)


б)

a – схема процесса фрезерования гладкой фрезой трения; б–схема процесса фрезерования фрезой трения с выемками; 1- гладкая фреза трения; 2 – заготовка; 3 – фреза трения с выемками; S– подача; A,B – распространения тепла (↑↓- указывает направления распространения тепла);L1–зона нагрева; L2– зона охлаждения

Рисунок 4.1 –Схемы процесса обработки способами термофрикционного фрезерования

[bookmark: _Hlk120140999][bookmark: _Hlk120822933]В зависимости от механизма резания распространения тепла при термофрикционном фрезеровании использованием гладкой фрезы трения и термофрикционном фрезеровании с импульсным охлаждением происходит по-разному. При термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения образующаяся тепла в контакте фреза-заготовка направлена в подконтактную слой и распространяется вглубь заготовки (см. рис.4.1а, А). 
В процессе термофрикционного фрезерования с импульсным охлаждением, благодаря специальную конструкцию фрезы трения, распространения тепла носит другой характер, т.е. при поступлении зоны нагрева L1 тепла направляется в сторону (вглубь) заготовки, а при поступлении зоны охлаждения L2 направляется обратно, возвращаясь в подконтактный слой заготовки (см. рис.4.1б, В). Данный цикл будет повторятся периодический. Исследование распространения тепла в процессе вышесказанных способов термофрикционной обработки несомненно представляет научный и практический интерес. Также известно, что при термофрикционной обработке значение температуры и глубина её распространение в контактном слое «инструмент – заготовка» и под контактным слое, оказывает превалирующее влияние на показатели качества, в том числе на твердость обработанной поверхности [105,106,107].
В дальнейших исследованиях определяем распределения температуры в контакте «инструмент-заготовка» в процессе резания при различных способах термофрикционного фрезерования с помощью компьютерной программы. Рассмотрим глубину распределение температуры при моделировании процесса термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезой трения и фрезой трения с выемками. Для проведения исследования распределения температуры в контакте «инструмент-заготовка» при различных способах термофрикционного фрезерования определена методы исследования. Исследование выполняем на программном комплексе DEFORM 2/3D. Моделирование процесса проводим с использованием модуля Machining программного комплекса Deform 3D на основе метода конечных элементов. В качестве закона разрушения материала выбран закон Джонсона-Кука. Выполняем моделирование процесса распространения температуры. На основе полученных результатов строим графики распределение температуры при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезой трения и фрезой трения с выемками.

4.1.3 Методика исследования распределения температуры

 Для исследования распределения температуры в контакте «инструмент-заготовка» при различных способах термофрикционного фрезерования выбираем программный комплекс DEFORM 2/3D. Моделирование процесса проводим с использованием модуля Machining программного комплекса Deform 3D на основе метода конечных элементов [108,109]. Для моделирования процесса традиционного термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения были использованы следующие данные: модельгладкой фрезы трения Ø285 мм. Режимы фрезерования: nф=1000÷3000 об /мин; S= 80÷350 мм/мин; t= 0,5÷3 мм.
А также для моделирования процесса термофрикционного фрезерования с импульсным охлаждением и с использованием фрезы трения имеющей выемки для подачи охлаждающей жидкости были использованы следующие данные: модельфрезы трения имеющей выемкина перифериях и геометрические параметры: Ø285 мм;L1=18, 26 мм; L2=14, 6 мм соответственно.L= 32 мм, согласно рекомендациям [110].
Режимы фрезерования: nф=1000÷3000 об /мин; S= 80÷350 мм/мин; t= 0,5÷3 мм.
Обрабатываемый поверхность образцов-заготовок, используемые при обеих способах термофрикционного фрезерования, наплавлен наплавочным материалом ОК Weartrode 30 с твердостью 285-300НВ.
Разработка системы моделирования включало несколько стадий [111]: выполнение модели элементов инструмента для резания и детали для обработки, выбор материалов и граничных условий моделирования между инструмента и деталью. Для проведения моделирования процесса резания выбрали модель Джонсона-Кука [112,113] как модель которая устанавливает зависимости значений пластических деформаций и больших рабочих температур. По данной формуле установлена зависимость напряжения от степени и скорости деформации, температуры и может быть разложена на произведение трех факторов: 

	
	(4.1)



Первый множитель описывает явление наклёпа, второй – динамические процессы, третий – явления отпуска. Значения в первом множителе данной модели показывают на деформационное статическое упрочнение материала. Параметры A B и n представляют собой эмпирические значения, полученные экспериментальным путем. В данном выражении второй множитель показывает влияние скорости деформации или динамическое упрочнение. Значение C определяется на основе экспериментальных данных определения напряжений зависящих от скорости деформации. Начальную скорость деформации примем равной 1 с-1. Параметры третьего множителя показывают термическое разупрочнение материала или тепловой отпуск. T0 – температура, начала испытания. Напряжения текучести уменьшается для температур, которые изменяются от начальной температуры к температуре плавления Tf, и следовательно стремиться к нулю при равности изменения температуры с температурой плавления T =Tf . Получается, что напряжения текучести могут быть равны нулю при температурах, близких к температуре плавления 
Значит что механизм термического разупрочнения расматривается при  температуре T0, а m – параметр, который учитывает термическое разупрочнение материала.
Значения параметров модели Джонсона-Кука для матералов заготовки представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Параметры модели Джонсона-Кука для обрабатываемой заготовки [113]
	Заготовки
	A, МПа
	B, МПа
	C
	n
	m

	Ст. 20ГЛ
	245
	298,2
	0,2657
	0,755
	1,097



Процессы резания основаны на разрушении материала с образованием стружки и ее отделением. Таким образом и при моделировании используется закон разрушения материала, критерии которого учитываются по формуле Джонсона-Кука. Разрушение считают по приведенной модели для каждого конечного элемента:

	 
	
(4.2)




где - приращение результирующей пластической деформации, 

- предельная деформация разрушения материала [114].
Разрушение конечного элемента в материале начинается когда критерий поврежденности превышает значения ω = 1. Т.к. Модель Джонсона-Кука использует процессы разрушения в зависимости от температуры и напряженного состояния материала при больших деформациях, то деформация разрушения материала пределияется по следующей формуле:

	

	(4.3)





где  - эффективная пластическая деформация, характеризующаяся отношением среднего напряжения (σm) и результирующего напряжения Мизеса (); 



 - эффективная скорость пластической деформации, характеризующаяся отношением расчётной скорости деформации  и пределом, характеризующим момент чувствительности к скорости деформации . 
Т* - безразмерный температурный коэффициент, который запишется в слеющем виде:

	,
	(4.4)



где Tf – температура плавления материала;
T0 – начальная температура; 
D1 – начальная деформация разрушения; 
D2 – экспоненциальный фактор; 
D3 – фактор трёхосности; 
D4 – фактор скорости деформации; 
D5 – тепловой фактор [115]. 
Параметры уравнения (3) пластической деформации разрушения заготовки представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Параметры пластической деформации разрушения заготовок [113, стр.69]
	Заготовка
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	Ст. 20ГЛ
	0
	1,15
	-0,1
	0,015
	-0,5


В случае, когда критерий разрушения выполняется, вступает в силу критерий развития разрушения. Данный критерий представляет уровень энергии Gf необходимый для развития трещины. После возникновения трещины, поведение материала представляется отношением между напряжением и перемещением, а не между напряжением и деформацией [116]. На рисунке 4.2 показаны фрезы трения и геометрия фрезы трения с выемками.
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	б)
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а – гладкая фреза трения; б – фреза трения с выемками; в – геометрия  фрезы трения с выемками; L1–зона нагрева; L2– зона охлаждения; L– шаг зоны

Рисунок 4.2 – Фрезы трения и геометрия фрезы трения с выемками

Материал модели наплавки выбрана из библиотеки программы, режимы резания: скорость вращения фрезы трения – 2500 об/мин, глубина резания 1 мм. В граничных условиях модели заготовка жестко закреплена, фреза перемещается только вдоль оси резания, т.к., воздействие резания на фрезу не учитываем, материал фрезы выбран как конструкционная сталь. В таблице 4.3 приведен химический состав наплавленного металла.

[bookmark: _Hlk87140873]Таблица 4.3 – Химический состав наплавленного металла
	C
	Cr
	Mn
	Si

	0,1 %
	3,2 %
	0,7 %
	0,7 %



4.1.4 Моделирование распространения температуры

При начальном этапе создания модели, проводим деление всего объема модели на тетраэдрические элементы, которые могут изменять свое местоположение в процессе моделирования. Принимаем начальную температуру при моделировании комнатную температуру равной 20°С, которой соответствуют температура заготовки и инструмента. 
Для дальнейшего моделирования принимаем коэффициенты теплопроводности между обрабатываемой деталью и инструментом 30 Вт/(м·C), между моделями и окружающей средой – 0,002 Вт/(м·C). Задаем условия для работы модели инструмента, перемещения которого идет вдоль оси заготовки, и заготовки, которая жестко закреплена. В процессе резания происходит охлаждение фрезы с выемками охлаждающей жидкостью на водной основе, подводимой к месту резания. Вид моделей с распределенными конечными элементами и фрагменты обработки представленными рабочими инструментами показаны на рисунке 4.3.
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а – гладкая фреза трения; б – фреза трения с выемками

Рисунок 4.3–Фрагмент обработки гладкой фрезой трения и фрезой трения с выемками

Рассмотрим распределение температуры при моделировании процесса термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезой трения и фрезой трения с выемками. Для определения распространения температуры в поверхностном слое заготовки и вглубь неё, произвели разметку сечения модели заготовки. На рисунке 4.4 показан разметка сечения модели заготовки.
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Рисунок 4.4 - Разметка сечения модели заготовки

Модели заготовок, полученных в программном комплексе Deform 2D/3D Machining импортируем в программу Компас 2D. С помощью программы Компас 2D замеряли расстояние между точками в контактной зоне. 
По этим точкам в программе Deform 3D построены графики зависимости изменения температуры и твердости от времени обработки (см. рис.4.5). 
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б)
а – гладкая фреза трения; б – фреза трения с выемками

Рисунок 4.5 – График изменения температуры при фрезеровании
В результате моделирования получено распределение температуры и твердости вглубь заготовки в зоне контакта «инструмент-заготовка». 
Анализ графиков показал, что температура на контакте фрезы с заготовкой при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения равномерно увеличивается и в некоторый момент времени может достигнуть, в некоторых точках, до 1500оС на это потребуется больше времени. При термофрикционном фрезеровании с импульсным охлаждением с использованием фрезы трения с выемками температура изменяется, в некоторый момент времени, скачкообразно. 
В данном случае происходит влияние зоны нагрева и зоны охлаждения на контакте инструмента и заготовки. При этом температура на контакте достигает ≈1200 оС и на это понадобится меньше времени, чем при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения. 
На рисунке 4.6 показаны исходные модели термофрикционного фрезерования с использованием различных фрез трения.
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а,б - термофрикционное фрезерованияс использованием гладкой фрезы трения;в,г - термофрикционное фрезерованияс импульсным охлаждением с использованием фрезы трения с выемками;а,в-вид сверху;б,г – вид сбоку; 1,3 – фрезы трения; 2,4 - заготовки

Рисунок 4.6 – Исходные модели термофрикционного фрезерования с использованием различных фрез трения

Для определения глубины проникновения тепла вглубь заготовки моделей, полученных в программном комплексе DEFORM 2D/3D Machining, импортируем в программу КОМПАС 2D, затем произведем замеры и определим расстояние расположение слоев. Рассмотрим изменение температуры при термофрикционном фрезеровании различными фрезами трения (рисунок 4.7 и 4.8) определив глубину проникновения тепла вглубь заготовки.



а)



б)

а - вид сбоку; б– вид сверху

Рисунок 4.7- Распределение температуры при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения
[image: ]
а)
[image: ]
б)
[image: ]
в)

а –зона нагрева (вид сбоку), б – зона охлаждения (вид сбоку), в – вид сверху

Рисунок 4.8 - Распределение температуры при термофрикционном фрезеровании с использованием фрезы трения с выемками
На рисунках 4.7, 4.8 видно, что при контакте фрезы трения с заготовкой за счет трения происходит увеличение температуры до 1320-1500 0С. Этот слой расплавленного металла выводится при последующих оборотах самим фрезой трения.
При термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения глубина распространение температуры вглубь заготовки составляет 3,6 мм, при этом в зоне резания температура достигает до 1500 0С (см. рис. 4.7,а).
При термофрикционном фрезеровании с использованием фрезы трения с выемками температура развивается локализовано при контакте инструмента и заготовки. При поступлении зоны нагрева фрезы трения температура направляется вглубь заготовки и её глубина составляет 0,63 мм (см. рис. 4.8,а), при этом в зоне резания температура колеблется в пределах 1320-1500 0С. При прохождении зоны охлаждения температура распространенная вглубь заготовки резко меняет направления распространения в обратную сторону и локализуются в подконтактном слое заготовки за счет чего уменьшается её глубина распространения и составляет 0,42 мм (см. рис. 4.8,б). Периодическая повторяющаяся цикл нагрев-охлаждения зоны резания (контактной поверхности) препятствует распространению тепла вглубь заготовки [117]. Нагрев происходит точечно, периодически происходит изменение температуры в зоне контакта инструмента с заготовкой (см. рис. 4.8,в). При этом нагрев при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения происходит по всей обработанной поверхности (см.рис. 4.7,б) и тепла возникающая за счет трения с большой скоростью распространяется вглубь заготовки. 
На основе полученных результатов, а также опираясь на результаты работ [109,110,117, стр.94] по распределению температуры вглубь заготовки можно утвердить, что при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения возможно повышение твердости обработанной поверхности.


4.2 Исследование твердости при моделировании различных способов термофрикционного фрезерования

В процессе моделирования были использованы методики научных исследований, приведенные в работах [118,119,120].
С помощью программного комплекса DEFORM 3D определим твердость поверхностного слоя при термофрикционном фрезеровании гладким диском и диском с выемками обрабатываемого материала. 
Задать изменение твердости, как функцию от скорости резания невозможно и наиболее удобно задать как функцию от температуры (рисунок 4.9). В предыдущих моделях температура была уже определена, подставим только полученные температурные модели. 
Для этого необходимо вбить в программный комплекс DEFORM 3D значения именения твердости (рисунок 4.10), а также время охлаждения. Значение твердости в программном комплексе определяются по шкале Роквелла. Для определения твердости по Бринеллю необходимо перевести значения твердости по шкале Роквелла по уже определенным справочным данным [121].
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а - ввод данных для моделирования; б - график зависимости твердости от температуры
Рисунок 4.9 – Установление твердости как функцию от температуры
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Рисунок 4.10 – Изменение твердости по шкале Роквелла в зависимости от температуры низколегированной мартенситной стали

[bookmark: _Hlk95842417]На рисунке 4.11 показаны модели изменения твердости в зависимости от фрезерования разными дисками. По моделям видно, что при фрезеровании твердость обработанной поверхности повышается в диапазоне от 47HRС до 40HRС в среднем, что составляет от 471 до 373 единиц по Бринеллю. Твердость распространяется не равномерно в подконтактном слое заготовки. Вглубь заготовки значение твердости также уменьшается (рисунок 4.11, б). 
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б)

 а - вид сверху; б - вид сбоку; 1 – гладкая фреза трения; 2 - заготовка

Рисунок 4.11 - Модели изменения твердости при обработке гладкой 
фрезой трения 

Из модели видно, что максимальная толщина упрочненного слоя составляет 1,62 мм (см. рис. 4.11, б).
В процессе фрезерования с фрезой трения с выемками твердость постепенно распространяясь от зоны контакта заготовки с инструментом также уменьшается (см. рис. 4.12). При фрезеровании с импульсным охлаждением фрезой трения с выемками твердость также повышается до процесс происходит с меньшим изменением твердости до 47 HRС то есть до 471НВ. 
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а)
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б)

а - вид сверху; б - вид сбоку; 1 – фреза трения с выемками; 2 - заготовка

Рисунок 4.12 - Модели изменения твердости при обработке фрезой трения с выемками

Максимальная толщина упрочненного слоя составляет 0,6 мм (см. рис. 4.12, б). Уменьшение толщины упрочненного слоя можно объяснит тем, что при термофрикционном фрезеровании с импульсным охлаждением происходит периодическая нагрев охлаждения обрабатываемой поверхности [120,стр.79; 122]. Локализация изменения твердости находится именно под контактом диска с заготовкой. Распространение твердости от контакта диска увеличивается, что приведет к большему упрочнению поверхности после обработки.
В работе [120, стр.80] говорится, что подрезанный слой металла претерпевает значительную пластическую деформацию, которая и приводит к его упрочнению и повышению твердости. Известно, что деформация материала приводит к искажению его кристаллической решетки и возникновению дислокаций [122, стр.214]. Согласно теории упрочнения выдвинутой И.А. Одингом, изменение кристаллической решетки влечет изменение размеров возникших искажений кристаллической решетки в определенном объеме, что в целом увеличивает плотность дислокаций и соответственно приводит к увеличению прочностных свойств материалов. Таким образом, в нашем случае происходит такой же эффект упрочнения поверхности после обработки способами термофрикционного фрезерования. 

4.3 Выводы по четвертой главе

[bookmark: _Hlk120140713]Было исследовано тепловые процессы в контакте «инструмент-заготовка» при различных способах термофрикционного фрезерования с целью определения глубины распределения температуры.
1. В результате исследования распространения температуры в процессе традиционного термофрикционного фрезерования и термофрикционного фрезерования с импульсным охлаждением было установлено, что:
- при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения глубина распространение температуры вглубь заготовки составляет 3,6 мм, температура достигает1500 0С;
- при термофрикционном фрезеровании с использованием фрезы трения с выемками температура развивается локализовано, и её глубина распространение составляет 0,63 мм, температура колеблется в пределах 1320-1500 0С.
2. Предполагается, что при термофрикционном фрезеровании с использованием гладкой фрезы трения возможно повышение твердости обработанной поверхности. Для уточнения данного вопроса необходимо проведение исследование твердости обработанной наплавочной поверхности при различных способах термофрикционного фрезерования.
3. Достигнуто повышение исходной твердости обработанной поверхности в пределах 1÷7 %, что составляет соответственно 10÷60 НВ.
Установлено, что при обеих способах фрезерования увеличение значения глубины резания t и скорости подачи S положительно сказываются на твердость обработанной поверхности после наплавки, а увеличение значения подачи S и скорости резания nфр влияют отрицательно. 
Также установлено, что при термофрикционном фрезеровании с гладкой фрезой трения толщина твердости получается больше в 2,5 раза, чем при термофрикционном фрезеровании с импульсным охлаждением.






















[bookmark: _Hlk111137298]5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВО

5.1 Расчет технологической себестоимости операции фрезерования с использованием торцевой фрезы 

Для расчета технологической себестоимости операции фрезерования используем методику приведенной в [123].
Инструмент – торцевая фреза оснащенная пластинками из твердого сплава. 
Определяем технологическую себестоимость операции фрезерования наплавленной плоской поверхности по формуле (тенге/час)

	
	
(5.1)



где  – приведенные затраты на рабочем месте, тг/ч; Тшт (шт.к.) – штучное или штучно-калькуляционное время на операцию; – коэффициент выполнения норм, обычно принимаемый равным 1,3.
Приведенные затраты на рабочем месте определяется следующей формулой [123,стр.39; 124]:

	
	
	(5.2)



где  – основная и дополнительная зарплата с начислениями, тг/ч;  – часовые затраты по эксплуатации рабочего места, тг/ч;  – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (в машиностроении );  – удельные часовые капитальные вложения соответственно в станок и здание, тг/ч.
Основная и дополнительная зарплата с начислениями и учетом многостаночного обслуживания рассчитывается по формуле:

	
	(5.3)



где  – коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, равную 9%, начисления на социальное страхование 7,6% и приработок к основной зарплате в результате перевыполнения норм на 30%;   – часовая тарифная ставка станочника-сдельчика соответствующего разряда, тг/ч (для станочника 3 разряда  [123, табл.2.14]);  – коэффициент, учитывающий зарплату наладчика (если наладка станка выполняется самим рабочим, то  );  – коэффициент, учитывающий оплату рабочего при многостаночном обслуживании (при обслуживании одного станка  [123, стр.40]).
Подставляя выбранные значения в формулу (5.3) определяем основную и дополнительную зарплату:



Часовые затраты по эксплуатации рабочего места  определяется по формуле:

	
	(5.4)



где  – практические часовые затраты на базовом рабочем месте, тг/ч;  – коэффициент, показывающий, во сколько раз затраты, связанные с работой данного станка, больше, чем аналогичные расходы у базового станка.
Часовые затраты на базовом рабочем месте  в условиях двухсменной работы для серийного производства принимаем  [123, стр.40].
Коэффициент  определяем по следующей формуле:

	 
	(5.5)



где Ц – балансовая стоимость станка, определяемая как сумма оптовой цены станка и затрат на транспортирование и его монтаж, составляющих 10…15% оптовой цены, тенге;  – установленная мощность двигателей, кВт;  и  – категория ремонтной сложности соответственно механической и электрической частей станка; И – часовые затраты на возмещение износа инструмента, тенге.
Оптовая цена вертикально-фрезерного станка ВМ127М составляет 12 480 000 тенге [125], при этом балансовая стоимость станка (10%) составляет Ц = 1248000 тенге. Из технической характеристики вертикально-фрезерного станка определяем [123, табл. 4.36, 190 стр., 3]: =11 кВт.  =14.
Часовые затраты на возмещение износа инструмента И = 10,4 тенге [123, табл. 2.15, стр. 41].
Подставляя выбранные значения в формулу (5.5) определяем значение коэффициента .

 

Теперь определяем часовые затраты по эксплуатации рабочего места 



Удельные часовые капитальные вложения в станок  определяется по формуле 

	
	
(5.6)



Удельные часовые капитальные вложения в здание  определяется по формуле 

	
	
(5.7)



где F – производственная площадь, занимаемая станком с учетом проходов, м2, F = fʀf: f – площадь станка в плане, м2; ʀf – коэффициент, учитывающий дополнительную производственную площадь проходов, проездов и др.;  – действительный годовой фонд времени работы станка, ч;  – коэффициент загрузки станка (для серийного производства рекомендуется принимать  [123, стр.43]). 
Площадь вертикально-фрезерного станка в плане f принимаем f=22 м2 [126,127].
Значение коэффициента ʀf выбираем в зависимости от площади станка в плане, ʀf = 1,5 [123, стр.43]. F = 22·1,5 = 33.  [123, стр.22, табл. 2.1].
Подставляя выбранные значения в формулу (6), определяем удельные часовые капитальные вложения в станок 



Подставляя выбранные значения в формулу (5.7), определяем удельные часовые капитальные вложения в здание



Подставляя выбранные значения в формулу (5.2), определяем приведенные затраты на рабочем месте



Для определения Тшт (шт.к.) необходимо определить основное технологическое время То , мин. 
Для фрезерования торцевой фрезой оснащенной пластинками из твердого сплава основное технологическое время То определяем за проход:

То = 0,006l,

где l – длина обрабатываемой поверхности.
На рисунке 5.1 показаны схема фрезерования наплавленной поверхности и размеры необходимые для расчета То. Определяем основное технологическое время - То, мин:

То = 0,006·275 = 1,65 мин
[image: ]

1 – заготовка с наплавленной поверхностью; 2 - торцевая фреза оснащенная зубьями из твердого сплава

Рисунок 5.1 - Схема фрезерования наплавленной поверхности и размеры необходимые для расчета То.

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для фрезерных станков выбираем φ = 1,84.
Тогда


Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость операции фрезерования наплавленной плоской поверхности при обработке торцевой фрезой оснащенной пластинками из твердого сплава составляет 356,4 тенге/ч.

5.2 Расчет технологической себестоимости операции термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения 

Инструмент – гладкая фреза трения. Станок - вертикально-фрезерный станок ВМ127М. Определяем технологическую себестоимость операции термофрикционного фрезерования с использованием гладкой фрезы трения также согласно методику приведенной в [123]. Стойкость термофрикционной фрезы трения согласно [31,стр.79; 70,стр. 87; 117, стр.102] измеряется количеством резов и составляет более 1000 резов. Только потом подвергается переточке. После переточки опять используется более 1000 резов. В нашем случае для фрезерования наплавленной поверхности потребуется 3,036 мин. Для определения стойкости гладкой фрезы трения 3,036 · 1000 = 3036 мин. Период стойкости торцевой фрезы, оснащенной зубьями из твердого сплава Т=180 мин [128]. Тогда 3036 : 180 = 16,86 ≈ 17. Получается стойкость гладкой фрезы трения 17 раз превышает стойкость торцевой фрезы. Исходя из этого при расчете коэффициента  часовые затраты на возмещение износа инструмента не учитывается, т.е. И = 0. Определяем коэффициент :

 

Теперь определяем часовые затраты по эксплуатации рабочего места 



Определяем приведенные затраты на рабочем месте



Для определения Тшт (шт.к.) необходимо определить основное технологическое время То , мин. Для фрезерования гладкой фрезой трения основное технологическое время То определяем как при чистовом фрезеровании:

То = 0,004l,

где l – длина обрабатываемой поверхности.
На рисунке 5.2 показаны схема фрезерования наплавленной поверхности и размеры необходимые для расчета То.

[image: ]

1 – заготовка с наплавленной поверхностью; 2 – гладкая фреза трения

Рисунок 5.2 - Схема фрезерования наплавленной поверхности и размеры необходимые для расчета То.

Определяем основное технологическое время - То, мин:

То = 0,004·275 = 1,1 мин
Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для фрезерных станков выбираем φ = 1,84.
Тогда



Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость операции фрезерования наплавленной плоской поверхности при обработке гладкой фрезой трения составляет 237,6 тенге/ч.
Если сравнить себестоимости операции фрезерования по двум вариантам получается 356,4 – 238,4 = 118 тенге, т.е. себестоимость фрезерования наплавленной плоской поверхности при обработке гладкой фрезой трения составляет на 118 тенге дешевле. Данный расчет выполнен только на обработку одной поверхности детали.

5.3 Расчет себестоимости торцевой фрезы оснащенной пластинками из твердого сплава и гладкой фрезы трения

5.3.1 Расчет себестоимости торцевой фрезы оснащенной зубьями из твердого сплава

При фрезеровании наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства применяется торцевая фреза, оснащенная пластинками из твердого сплава. На рисунке 5.3 показано торцевая фреза (аналог), оснащенная пластинками из твердого сплава.

[image: ]

Рисунок 5.3 - Торцевая фреза, оснащенная пластинками из твердого сплава
На рисунке 5.3 показан торцевая фреза диаметром 250 мм. Стоимость корпуса фрезы составляет 208662 тенге [128, стр.2].
На рисунке 5.4 твердосплавная пластинка Pramet.

[image: ]

Рисунок 4 - Твердосплавная пластинка Pramet

Торцевая фреза оснащен 8 пластинками из твердого сплава Pramet. Пластинки крепится механическим способом. 
Определяем стоимость твердосплавных пластин Pramet 8 • 2061,9 = 16495,2 тенге [129]. Общая стоимость одной торцевой фрезы, оснащенной пластинками из твердого сплава, составляет 

208662 + 16495,2 = 225 157,2 тенге

5.3.2 Расчет себестоимости гладкой фрезы трения

Для расчета себестоимости гладкой фрезы трения необходимо определить стоимость заготовки и технологические себестоимости механических операции технологического процесса механической обработки изготовления фрезы трения.
Определяем себестоимости заготовки. 
На рисунке 5.5 показано эскиз заготовки для гладкой фрезы трения.

	

	[image: ]

	а)
	б)



а – вид спереди; б - вид с боку

Рисунок 5.5 - Эскиз заготовки для гладкой фрезы трения

Для изготовления гладкой фрезы трения использует заготовку из круга диаметром 300 мм. Материал круга Сталь 45. Размер заготовки составляет шириной 80 мм и диаметром 300 мм. Для определения стоимости заготовки необходимо определить весь заготовки размером шириной 80мм и диаметром 300 мм. Согласно данным [130] весь 1 м круга из стали 45 диаметром 300 мм равна 554,884 кг. Тогда весь 0,08 м круга из стали 45 диаметром 300 мм будет равна 44,390 кг. Цена за 1 тн стали 45 составляет 2 600 000 тенге [131]. При этом цена за 1 кг стали 45 получается 2600 тенге. Тогда цена за 44,4 кг стали 45 составляет 
44,4 • 2600 = 115 440 тенге.

Определяем технологические себестоимости механических операции технологического процесса механической обработки изготовления фрезы трения. Расчет выполняем согласно методике [123, стр.146].
Определяем себестоимость отрезной операции. 
Оптовая цена станка ножовочного отрезного составляет 3 238 680 тенге [132], при этом балансовая стоимость станка (10%) составляет Ц = 323868 тенге. Из технической характеристики станка определяем [132]: =2,2 кВт.  =7. Часовые затраты на возмещение износа инструмента выбираем как для зубодолбежного станка И = 15,9 тенге [123, табл. 2.15, стр. 41].
Подставляя выбранные значения в формулу (5.5) определяем значение коэффициента .

 

Теперь определяем часовые затраты по эксплуатации рабочего места 



Удельные часовые капитальные вложения в станок   
Удельные часовые капитальные вложения в здание  определяется по формуле (5.7). Площадь ножовочного отрезного станка в плане f принимаем f=12 м2 [126,стр.318; 127, стр.115]. Значение коэффициента ʀf выбираем в зависимости от площади станка в плане, ʀf = 2 [123, стр.43]. F = 12·2 = 24.  [123, стр.22, табл. 2.1]. Подставляя выбранные значения в формулу (5.7), определяем удельные часовые капитальные вложения в здание

 58,38

Подставляя выбранные значения в формулу (5.2), определяем приведенные затраты на рабочем месте

 7568,97
Для определения Тшт (шт.к.) необходимо определить основное технологическое время То , мин. На рисунке 5.6 показан эскиз наладки отрезной операции. 
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	а)
	б)



а – вид спереди; б - вид с боку
Рисунок 5.6 - Эскиз наладки отрезной операции

Определяем основное технологическое время То, мин, для отрезной операции:

То = 0,19·D2 = 0,19 • 3002 = 17100 • 10-3 = 17,1 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию


где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для отрезной операции выбираем как для зуборезных станков φ = 1,66.
Тогда



Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость отрезной операции составляет 6450 тенге/ч.

Определяем себестоимость токарной операции. 
Оптовая цена токарно-винторезного станка 1К62 составляет 3 825 200 тенге [133], при этом балансовая стоимость станка (10%) составляет Ц = 382520 тенге. Из технической характеристики станка определяем [133, 1, табл. 4.7, стр. 163.]: =2 кВт.  =9. Часовые затраты на возмещение износа инструмента для токарно-винторезного станка И = 4,5 тенге [123, табл. 2.15, стр. 41]. Подставляя выбранные значения в формулу (5.5) определяем значение коэффициента .

 

Теперь определяем часовые затраты по эксплуатации рабочего места 



Удельные часовые капитальные вложения в станок   
Удельные часовые капитальные вложения в здание  определяется по формуле (5.7). Площадь токарно-винторезного станка в плане f принимаем f=16 м2 [126,стр.320; 127, стр.116]. Значение коэффициента ʀf выбираем в зависимости от площади станка в плане, ʀf = 2 [123, стр.43]. F = 16·2 = 32.  [123, стр.22, табл. 2.1]. Подставляя выбранные значения в формулу (5.7), определяем удельные часовые капитальные вложения в здание

 77,83

Подставляя выбранные значения в формулу (5.2), определяем приведенные затраты на рабочем месте

 7851,78
Для определения Тшт (шт.к.) необходимо определить основное технологическое время То , мин.  На рисунке 5.7 показан эскиз наладки токарной операции. 
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Рисунок 5.7 - Эскиз наладки токарной операции 
Токарная операция состоит из двух проходов. 
Определяем для первого прохода основное технологическое время То (1), мин:

То(1) = 0,19·D2 = 0,19 • 3002 = 17100 • 10-3 = 17,1 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для токарной операции выбираем φ = 2,14 [123, стр. 147].
Тогда


Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость первого прохода токарной операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость первого прохода токарной операции составляет 8960 тенге/ч.
Определяем для второго прохода основное технологическое время То(2), мин:

То(2) = 0,052·(D2 – d2) = 0,052·(3002 – 1002) = 4160 • 10-3 = 4,2 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для токарной операции выбираем φ = 2,14 [123, стр. 147].
Тогда



Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость второго прохода токарной операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость второго прохода токарной операции составляет 6,1 тенге/ч.
Определяем общую технологическую себестоимость токарной операции: 

8960 + 6,1 = 8966,1 тенге

Определяем технологическую себестоимость второй токарной операции. На рисунке 5.8 показан эскиз наладки второй токарной операции. 
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Рисунок 5.8 - Эскиз наладки второй токарной операции

Токарная операция состоит из двух проходов. 
Определяем для первого прохода основное технологическое время То (1), мин:

То(1) = 0,19·D2 = 0,19 • 2952 = 16534,75 • 10-3 = 16,54 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для токарной операции выбираем φ = 2,14 [123, стр. 147].
Тогда



Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость первого прохода второй токарной операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость первого прохода второй токарной операции составляет 8667 тенге/ч.

Определяем для второго прохода основное технологическое время То (2), мин:

То(2) = 0,1dl = 0,1 • 275 • 5 = 137,5 • 10-3 = 0,1375 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для токарной операции выбираем φ = 2,14 [123, стр. 147].
Тогда



Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость второго прохода второй токарной операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость второго прохода токарной операции составляет 72 тенге/ч.
Определяем общую технологическую себестоимость второй токарной операции: 

8667 + 72 = 8739 тенге

Определяем технологическую себестоимость токарно-сверлильной операции. 
Часовые затраты на возмещение износа инструмента для сверла диаметром больше 25 мм составляет И = 7,4 тенге [123, табл. 2.15, стр. 41].
Подставляя выбранные значения в формулу (5.5) определяем значение коэффициента .

 

Теперь определяем часовые затраты по эксплуатации рабочего места 



Удельные часовые капитальные вложения в станок   
Подставляя выбранные значения в формулу (5.2), определяем приведенные затраты на рабочем месте

 7856,51


На рисунке 5.9 показан эскиз наладки токарно-сверлильной операции.
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Рисунок 5.9 - Эскиз наладки токарно-сверлильной операции

Для определения Тшт (шт.к.) необходимо определить основное технологическое время То , мин. 

То = 0,52dl = 0,52 • 50 • 78 = 2028 • 10-3 = 2,028 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для токарно-сверлильной операции выбираем φ = 1,72 [123, стр. 147].
Тогда


Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч
Полученную стоимость токарно-сверлильной операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость токарно-сверлильной операции составляет 8520 тенге/ч.

Определяем технологическую себестоимость долбежной операции. Оптовая цена долбёжного станка 7А420 составляет 18609400 тенге [134], при этом балансовая стоимость станка (10%) составляет Ц = 1860940 тенге. Из технической характеристики станка определяем [134]: =3 кВт.  =6. 
Часовые затраты на возмещение износа инструмента для долбёжного станка И = 15,9 тенге [123, табл. 2.15, стр. 41]. 
Подставляя выбранные значения в формулу (5.5) определяем значение коэффициента .

 257,29

Теперь определяем часовые затраты по эксплуатации рабочего места 



Удельные часовые капитальные вложения в станок   
Удельные часовые капитальные вложения в здание  определяется по формуле (5.7). 
Площадь долбёжного станка в плане f принимаем f=12 м2 [125,стр.325; 126, стр. 118].
Значение коэффициента ʀf выбираем в зависимости от площади станка в плане, ʀf = 2 [123, стр.43]. F = 12·2 = 24.  [123, стр.22, табл. 2.1].
Подставляя выбранные значения в формулу (5.7), определяем удельные часовые капитальные вложения в здание

 58,37

Подставляя выбранные значения в формулу (5.2), определяем приведенные затраты на рабочем месте

 15248,9

На рисунке 5.10 показан эскиз наладки долбежной операции. 
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	а)

	[image: ]

	б)



а – вид спереди; б - вид сверху

Рисунок 5.10 - Эскиз наладки долбежной операции

Для определения Тшт (шт.к.) необходимо определить основное технологическое время То , мин. 

То = 0,034Bl = 0,034 • 12 • 78 = 31,8 • 10-3 = 0,0318 мин

Определяем штучно-калькуляционное время Тшт.к. на операцию



где φ – поправочный коэффициент. Значение коэффициента φ для долбежной операции выбираем φ = 1,73 [123, стр. 147].
Тогда



Полученные значения подставляем в формулу (5.1)

 тг/ч

Полученную стоимость долбежной операции умножаем на 100. Технологическая себестоимость долбежной операции составляет 27,9 тенге/ч.

Определяем общую себестоимость изготовления гладкой фрезы трения: 

115440 + 6450 + 8966,1 + 8739 + 8520 + 27,9 = 148 143 тенге
Общая стоимость одной торцевой фрезы, оснащенной пластинками из твердого сплава, составляет 225 157,2 тенге.
Определяем разницу в себестоимостях двух инструментов

225157, 2 – 148143 = 77014,2 тенге

При использовании гладкой фрезы трения из расчета на один инструмент экономия составляет 77014,2 тенге.
Определяем приведенную годовую экономию (экономический эффект) от использования предлагаемого инструмента [123, стр. 43]:



где  и  - себестоимость сравниваемых инструментов, тг; N – годовая программа, в нашем случае в год поступает на ремонт в среднем 500 шт. автосцепного устройства, количество поверхностей деталей, которые подвергаются операцию фрезерования составляет 14, тогда N = 500  14 = 7000.

 тенге

Годовой экономический эффект от использования предлагаемого инструмента (гладкой фрезы трения) составляет 5390994 тенге.

5.4 Рекомендации для производства

5.4.1 Рекомендации по наплавке деталей автосцепного устройства 

[bookmark: _Hlk124844559]В условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» согласно ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 26101-84 для изготовления деталей автосцепного устройства рекомендуется сталь 20ГЛ. В таблице 5.1 указан химический состав стали 20ГЛ.

	С, %
	Mn, % 
	Si, % 
	Р, % 
	S, % 

	0,15-0,25 
	1,2-1,6 
	0,2-0,4 
	≤0,040 
	≤0,040 



Механические свойства стали 20ГЛ согласно [135] приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Механические свойства стали 20ГЛ 

	σв, МПа
	σт, МПа
	δ, %
	Ψ, %
	KСU, кДж/м2

	540
	275
	18
	25
	491



Учитывая химический состав стали 20ГЛ для наплавки изношенных поверхностей деталей автосцепного устройства рекомендуется применение наплавочного материала (электрод) SURRADUR 400B. Твердость наплавочного материала (электрода) SURRADUR 400B составляет НВ 320-450.
Химический состав SURRADUR 400B приводится в таблице 1.2 (см. глава 1). Рекомендуется внесение следующих изменений в технологический процесс восстановления изношенных поверхностей деталей автосцепного устройства, в частности:
- провести механическую обработку изношенных поверхностей деталей по максимальному значению глубины износа, чтобы обеспечить в дальнейшем равномерную толщину наплавленного слоя;
- глубина обработанной поверхности должно составлять не менее 3-4 мм, при этом толщина наплавленного слоя должно быть в пределах 5-6 мм с учетом припуска для термофрикционного фрезерования.


5.4.2 Рекомендации по термофрикционному фрезерованию наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства

Для повышения исходной твердости наплавленных поверхностей деталей автосцепного устройства после механической обработки предлагается способ термофрикционного фрезерования. 
Способ термофрикционного фрезерования можно реализовать на универсальном вертикально фрезерном станке. 
Фреза трения крепится на шпинделе вертикально-фрезерного станка по типу торцовых фрез. Процесс резания осуществляется путем сообщения движения заготовки относительно вращающегося инструмента.
С учетом обеспечения минимального расхода наплавочного материала и повышения исходной твердости наплавленной поверхности для термофрикционного фрезерования рекомендуется следующие оптимальные режимы фрезерования: S = 300 мм/мин; t = 0,5 мм; nфр = 1000 об/мин.


5.4.3 Рекомендации по изготовлению гладкой фрезы трения

В качестве материала при изготовлении фрезы трения рекомендуется следующие конструкционные стали – сталь 20, сталь 45, сталь 50, сталь 65Г и др. Диаметр фрезы трения можно выбрать в пределах 250-300 мм. Для фрезерования наплавленной поверхности электродом SURRADUR 400B рекомендуется использование фрезы трения диаметром 280 мм. 
Технологический процесс изготовления фрезы трения в условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» прилагается в Приложении Л.

5.5 Выводы по пятой главе

1. Выполнен расчет технологической себестоимости операции фрезерования с использованием торцевой фрезы и гладкой фрезы трения. Результаты расчета показали, что себестоимость операции фрезерования наплавленной плоской поверхности при обработке гладкой фрезой трения составляет на 118 тенге дешевле. Данный расчет выполнен только на обработку одной поверхности детали.
2. Выполнен расчет себестоимости торцевой фрезы, оснащенной пластинками из твердого сплава и гладкой фрезы трения. Результаты расчета показали, что себестоимость изготовления гладкой фрезы трения составляет 148 143 тенге, а стоимость одной торцевой фрезы, оснащенной пластинками из твердого сплава, составляет 225 157,2 тенге.
Установлено, что при использовании гладкой фрезы трения из расчета на один инструмент экономия составляет 77014,2 тенге.
3. Годовой экономический эффект от использования предлагаемого инструмента (гладкой фрезы трения) составляет 5390994 тенге.
4. Разработаны рекомендации для производства по наплавке изношенных поверхностей деталей автосцепного устройства и по термофрикционному фрезерованию наплавленных поверхностей, а также по изготовлению гладкой фрезы трения.
5. Разработан технологический процесс изготовления фрезы трения для условий ТОО «Электровоз құрастыру зауыты».
















ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении диссертационной работы проведено комплексное исследование, направленное на решение проблемы обеспечения износостойкости деталей автосцепного устройства подвижного состава в условиях ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». В результате были достигнуты следующие:
1. Разработан способ термофрикционного фрезерования наплавленной поверхности позволяющий увеличить исходную твердость обработанной поверхности до 10%, что составляет НВ 60.
2. Установлено, что при термофрикционном фрезеровании увеличение значения глубины резания t и скорости подачи S положительно сказываются на твердость обработанной поверхности после наплавки, а увеличение значения подачи S и скорости резания nфр влияют отрицательно. С учетом обеспечения минимального расхода наплавочного материала были выбраны следующие оптимальные режимы фрезерования: S = 300 мм/мин; t = 0,5 мм; nфр = 1000 об/мин.
3. Выведено уравнение для оценки твердости наплавленной поверхности после термофрикционного фрезерования: НВ=265,18-0,013·V+0,063·S+36·t.
4. При моделировании процесса обработки наплавленной поверхности термофрикционным фрезерованием с использованием гладкой фрезы трения на программном комплексе DEFORM 3D Machining установлено, что:
- глубина распространения температуры вглубь заготовки составляет до 3,8 мм, и толщина упрочненного слоя наплавленной поверхности после обработки составляет 1,62 мм.
5. Результаты исследования внедрены в производство ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Годовой экономический эффект от использования предлагаемого инструмента (гладкой фрезы трения) составляет 5390994 тенге.
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Технологический процесс изготовления фрезы трения в условиях ТОО «ЭҚЗ»[image: ]
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VTBEPKIAIO
“upextop no
SHnayerpuamsanim
TOO «IK3 Cepier

“Mepracs L. yg{b
L@y anryer 20221,

@4 anryer 2022r.,

Axt
0 TIEPEAAUC TEXHIECKOI 10Ky MEHTAIIIE VTS BUCAPEIINS! TEXHOTON I
BOCCTANOBIENIS! ICTA el ABTOCHENHOTO yeTpoiicTna

Hactosuutli akt epeiaui Haysnoii paspaGoTiii cocramien o Tow, 4ro
JOKTOPATON Kadhepht «TexHOONIIeCkoe 0G0pYA0BAIIE, MAIIHOCTORIIE 1t
CrapTIzANEY Kaparaiuickoro Texeckoro yimepeiera Hvangacnuiv
E.B. it 1t nporh. K.T. 1lleponbin Ghiia niepeaiia Texmieckas J0ky Melatis
50 PEATIAIO TEXHOAOIIT BOCCTaHOICIIA AeTauieli anToctenoro yerpofictia
i yeaonisx AO «ICKTPORO3 KYPACTHIpY 3y Thi»

C ueibio gabieliliero BHCApeni TEXHONON BocCTatoeNI eTaieli
ABTOCUENIONo YCTPOCTR B IPOIIBOACTREHNbIN YCIOBIAN G HOAY e
CACYIOUNIE KONCTPYKTOPEKIIC 11 Py KOBOWIILIE MATCPHAILL

- JUB WSTOTOBIEHII IHCTpYMeNTa (paGouii ek 11 TexHodorI
HpoLeCe 13TOTOBICIIA):

- PEKOMEIIANIII 110 BLIGOPY MATEPIIAIA (Peshl Tperiia:

<M peatmaum - cnocoa  TepMOdpIKINIONHOT0  dpeseponariia
(PEKONEIVIAIIN 110 BMGODY PEAIIMOB eSS il ONPEACICIIA TEOMETPIIECKIX
TADANETPOB HHCTPYMEHT B JBHCHNOCTIT O PA3NEPOB 3ArOTOBKIN 11 MEXAIIIICCKILS
cnolietn oBpaGaTumacyoro Marepiaa).

TIpeMyIeCTBON  IPEUIATAENOll  TEXIOT0NINI  BocCTaiomels  AcTaiet
amTOCHeNNoro yerpolictna AWeTes 10, W10 10CTe HALIABKI I3HOUICHILY
nonepsHocTell erwieli  HpOIIOATCH  TepMOpIKIIIONHOE  ppescpoBaiiie
HANBIEHIION TOBEPKHOCTIL, KOTOPLI| ClI0COGETRYCT MOBKILICHINO ThepIOCTH b
nopace  12-1.5 pasa.  Tpeasaracsli  mictpysen dpesa Tpenns
WHOTAWIMIACTCA 113 KONCTPYKIIONHOI  CTAIN, 410 CHIDKACT PAcNOM  1a
npHOGpETeIIE HHETpyNeTa B 1.5-2 pasa.

TlpeAnapiTenbiiiie  pacueTi  NOKAIL W10 okILWeMbl  roz0B0lt
IKOHOMIECKIH  S(EKT 0T HCHOMMIORANI  IPEATAracyoro  HCTpyMelTa
cocTanaser = 6.0 M. Teire.

wsép OTK

K3 Cepuyfer AL podeccop Jlokropant
bekGaen l7 . llepon K.T Mvanbaces E.b.
hS / =

= e '/L’L(
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«VTBEPKIAIO»
cabnbii anpextop
Kaparamamiesoro Texnmsccroro
yinsepentera nvenn Adwiakaca

_A3. Hearyos
© 202w

0 BHEAPENIN B yueTHLIIl NpOLECE PeRyILTATOR
Anccepraunontoii paGoThi aoxTopanta Hmandacna E.5.

MU HIEKCTIOAMHCABIIHECSH COCTABILTH HACTOALUNIE AKT O TOM, UTO Pe3yIbTaThi
AutccepTauonKoli  paGoTh  AokTopanTa  Kadeapw  «Texnonorieckoe
oGopyioBaiiiie,  MaumHocTpOGHIe 1 cTaniaprisaway  Mwantacsa  E.b.
HCTIOAB3YIOTCS! B Y1eGHOM NPOLECce U1 NOAITOTOBKI GAKAAABPOB, MATHCTPAHTOR 1
AOKTOpAITOR N0 erewaTbHoCTH «MauocTpoeHiey.

Hayuiible 11 NPaKTItieCKie pe3yTaThl padoThi, B HaCTHOCTH MTOKA
OnpeseneHiA PACTIPEIeeHIe TMICPATYPHI B KOHTAKTE IHCTPYMCHT-3ar0TOBKa»
NI PASIHEIX €N0CO0AX TEPMOGPHKLHORHOrO (pe3epoBariis, a Taike cnocod
TePMODPIHKIIONHOTO  (Pe3EPOBAHIIA  TIOCKHX  MOBRPXHOCTSli  OTPAKCHb B
METOAMECKIX 1 ydeOHBX  MocOBUAX Mo amcummAmHay  «TexHoAOM
npowssoncTsay, «porpecciaribie MeTo oBpaGoTki. «Metoororimeckie
OCHOBb HAYHHOI ICATEBHOCTIN, A TAKAE B HAYSHBIX CTATHAX H NATCHTA, KOTOPHIE

pasvieliieih B Ga3e AaHHbIX ABTOMATH3IPOBANHOT GHOANOTRN HO-HBOPMALHONHOT
cuetems IPBHC KapTV.

3aw. ekana MatHocTpoieasioro
DakyauTera Mo Hayuoii pasore,
K.T.t, npodeceop /7 OM. Kapkeni

3as. kaenpoii «Texwonorieckoe
oGopy 10Batie. MallHOCTpOCHIe —
W cTaHAapTH3aLns», a0ktop PhD

~—— B.B. IOpuenko
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«@6inkac CarbiHoB aThIarsl 'HAO «Kaparancxii Texsiseckii
Kaparan/is! TexHHKATBIK yHiBepCHTET MMeRH AGsIKAca
yimsepcnteth) KeAK Carusiosay
Mammnaxacay haxyasreri MatumHocTpOHTE B HBI aKyIBTeT
«TeXHOTOHATHK KAOTBIKTap, Kagenpa «Texnonoriieckoe
MallIBaXaCay Kole CTAHIAPTTaY oGopyoBatie, MAIHHOCTDOeHHeE
xagenpacsi R —
THAMxoneC kapeapachinbii Bimicka u3 npoTokosa
KeReHTIATER OTHIbICHIbIIL 09.02.2023r. N 11
09.022023%. N 11 pacunpennoro saceaanns
XaTTamazan Kowipwe Kagpenps TOMuC

Tpeacenatens,  KOpueno Bl

Cexperaps. OxumGacsa A.

Tpucyrersosanu — 33 wen: nri., npod. Kerecon C.C., KT, npod.
Kapxesis OM., ATH., zou. Beficembaes KM., k1.1, npod., Kerssipos K.B.,
. Aon. Mansi6ace H.C., 1.1, 7ot Myxamezsapos J13., K.T.K., foi. CHEbK0
AH, kTh, gou. Baptewes ML.A. KTH, fou. bysayosa TM., KT, jom.
Abnyraavesa "B, K., n.0.10u. Hukorosa T.JO., PhD, w.o.tou. Mycaes MM,
xR, crnpen. KomwGaesa I'C, kri, crupen. Kakioexos T.B., PhD,
cr.npen. Pemeruxosa O.C., cr.npen. Kykosa AB., cr.npen. Mvamesa KL,
cr.npen. Marewos A K., cr.npen. Hoxia JCH., cr.npen. Tenuman K.B., cr.npen.
Oxumbacsa AE, npen. Wopacsa H, npen. Casemsesa H.A., cr.pen
Hynyenexos J1C., cr.npen. Hypatiosa O.A., cr.nper. Kapeaxosa HIK., cr.npern.
Awixanosa JCH., ace. Bepr A.C., ace. AGuumesa HLE., ace. KacsmGaGusa 1.C.

Tiparaawennie: A1, npog. Kamsipos A.C., ATk, npog. Lepos K.T.,
K., .0 ipo. Kypwamesa .K., PhD, ct. npen. Kapeakosa AK.

Tlosectka ans:
2. Pasnoe

2.2 3acayuimpanse sasepuientoii AHccepTaLHONOI PAGOTHI coNCKATE S
10 Hanpanaenmio noarotoskn 8DO71 — «HiAeHEPHS H HIACHCHOE A€10%,
ofpasopatenboli  mporpavme  jokropantypst  PhD  8DOT101
«Mammnoctpoennes Hvantaesa EB. ua Tewmy: ccrenosanne
COBEDIICHCTBORANNE TEXHOAOTHH HIFOTORIEHHS AcTaneli ABTOCHEMHOTO
YCTPOCTBA NOABIAHOTO COCTABaY, NPECTABIEHHON HA COHCKAME CTeNeNN
0KTOpa paocouu (PhD).

CIIYIIAJIH: 1. Tpeacenatens, sapeayiomero kadeapoii TOMuC IOpuenxo

BB., Koropsiif MPONHQOPMAPOBAT o Tow, WTO comckatens Mnanoacs E..

sapepun obyseliite 5 A0KTOpaType B 2022 TO1Y 110 HATPRBICHAIO NOATOTOBKH

8D071  Hisixeriepus 1 MEKeHEpHOE fenon, 0BpaoBaTensHOT mporpaunie PHD
1
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8D07101 «MamusocTpoekrer  HeoSXomdMO Ha Kaempe 3aciymars
JOKTOpeKyio micceprammo PhD conckatens ManGaesa EB. ma Temy:
«HconeA0BAMME M COBCPUIEHCTROBEHHE TEXHOTOTHN WITOTORICHHS AeTarteli
BTOCLENHOTO YCTPOHCTBA MOMBINKHOTO COCTABa». VIMEIOTeH NONOKHTENBHEE
‘OT3BIBE! OTCUECTBERHOIO  3aPyGEAKHBIX HAYHHBIX KOHCYTHTAHTOB.

Oresectaennutii mayunbiil  komcyiwtant: ILlepon K.T. — zokrop
TEXHIMECKAX Hayk, npodeccop Kadenph «TeXHOTOTHNECKHE MOWNHE 1
oopynosaniy HAO «Kasaxckult arporexsimieckatli yhipepenter mveri C.
Celidpymnunay.

3apybeaubiii wayanwii komeyabTant: Maprouos B.T. - xokrop
TEXHAYCCKAX HAYK, Tpoeccop Kadeaps «TeXHOMOMIA MAIIMHOCTPOGHI
HaporiicKoro  TOCYAGPCTBEHHOTO  FOPHO-TEXHONOTHHCCKOTO  YHHBOPCHTETE
(rHasou, Pecry6miia Yabericran).

B nepriox ¢ 12.12.2021 10 26.12.2021 nokropasrow MmanGaese E.B. 65
Tpoiizen 3apyGexHax HayuHas CTaxiposxa B HaBOMHCKOM FOCYAGPCTBOHHOM
TOPHO-TeXHOIOTHYECKoM yHHBepeHTere (r. Hapor, Pecny6iiia Ya6eKHcTan).

Peuensentamu ot Kadeaph nasHauens:

1. K.1.1., npodeccop Kapkesir O.M.

2. k.T.K, cr.upen. Tenuvan LB,

Croso 1% noKana npenocTannsetes Hvan6acsy E.B.

K noxnary Gsuia npeficTasea AHCCepTALMORRA PaGOTa, HCTIOTE30BRTHCE
43 JeMOHCTPAIHOHHBIX cnaiizoB. B Teuenste 27 muyT MvanGaes E.B. B cBoem
OKTZle MIOKMI CONEPXaHHe JMCCEPTALLH. BEUH DACKPEITH QKTYRTHHOCTS
PaGOTSI, LelTh, 33.1a4H, METOTY HOCIIEI0BAIII, & TAIKE TIONYHEHHEIE Pe3yIbTaTE
¥ PeKOMEHIIALH 110 HCTIOTS30BKINIO Pe3YTBTATOB AHCCEpTAN,

Tocne sacnymmpanms nokmana ManSaesa EB. no amccepramsm Goun
3a7EHE CTEAYIOIIHE BONpOCH:

BOITPOCHI 3AJIABAJIH:

L km.., 10, npop. Kypmamena B.K.:

Bonmpoe:  Coracko CyuIeCTBYIOWMM HOPMATHBAM 3aBOJia TBEDAOCTS
BocCTANOBTeNHOH MOBEPXHOCTH Jomken GbrT He Metee HB2SS, a koria Bt
HCCIEIOBANH  TBCPIOCTS BOCCTAHOBTEHHBIX HAIIABKO/ HOBEPXHOGTH Gbino
BBIABICHO, UTO TBepiocTS CocTamer HB 236. CraxHTe noxanyficta Ha cKoTsko
310 kpuTirano?

Orner: Jla, Bu npasinso owetian, Bea npo6ema 5 arow. Fccrenonars,
TpOBCICHHEIC B YCTOBHAX 34807, NOKAAH, WTO TpeGyeMes THEPIOCTS
nosepxsocts HB2SS e Bcera ofechednpacTes nociie BOCCTAHOBCHHS feTaneil,

TlooToMy  TIPOHCXOAWTO  MpexcieBpeMenisili H3Hoe feTaneli  aBToCIeMHOTO
yeTpolicsa.

2. noktopant Hypanosa O.A.:
Bonpoe: Ha cxoibKo yseiiach H3HOCOCTOMKOCTS H KaK Bl ¢e HIMEpHTH?
Orer: Benusma H3HOCOCTOAKOCTH He HIMEPATIOCh, TaK KAK €10 B 3A7a4aX.
HCCEN0BRHIA He 65110 MpelycMOTpeRo. OHAKO JaHHSIE BOTIPOC MPEACTABIACT
2
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HayuHbH W npakTHYeckii MHTepec M B MepemextHBe ef  HEOOXOZHMO
Heeneopars,

3. kT, fou. AGAyranmesa 5.
Bonpoc: Juawetp paweit dpess Tpers 285 M, Movey Bl pemiTH, 410
STOT ZWAMETp BaM MOZXOMIT? KaKoBH! reoMeTpiueckHe paswep auteit criemki?
Otoer: Jluaverp dpessi tpemns Gun muGpan Ha ocwope pasce
BHIMOIHCHKEIX | SKCTIEPHMCHTATLHEX  HCCTEAQBAHAT 11O TepMOBPHKIIHORHOT
BpaGorke. Tak Kak V1 peamisaly rpoueCca pesaHHA TPH TepMODPHIILHOHHOM
dpesepomatun MaHHbH gWeMetp dpeass 285 My, ABIEICA OMTHMATSHON.

PasMephi _novepxiocTeli feancii asTociienoro yetpolictsa e mpessimaet
AuaMeTp gpessi

4. kT, 1o, Bysayosa T.M.:

Bonpoe 1: B kaxofi nporpaye G Iposetei pacteT Moz HpoBais?

Orer: Mozenmpobanue Guin MpoBeeis C HCMOMS30BAHIEN TDOTPAMMHOTD
Kommexca DEFORM 3D Machining.

Bonpoe 2: Tlodemy nheito 5Ty nporpasay bGpai?

OTer: TIoToxy W0 B STOM NPOrPAMMHOM KOMIUIEKCE HMETCA BeTpocHHEIi
Mony > Machining, KoTopsiii BOCTPOR3BOUIT MEXQHH3ME! pesasii.

5. PhD, Myeaes M.M.

Bonpoc: Tlogeuute noxaIyiica Npollece WMIILCHOTO  OXTZAEHIS.
Tlodemy tax Hassipaetes?

Otper: Tlotouy wio, COX 32 cueT cnewdiamsbix sueMox (soma
OXIOKICHHS W 3OHG HATPEBZ) BHTOTHEHHSIX Ha NepHEpHH HHCTPYMeHTR
TIONETCS HEMOCPOACTBEHHO Ha 0GpAGATHBACMSi TIOBCPXHOCTS MPEPEIBHO, T.c.
COX mozacTeR HMNYILCHO W TIPOHCXONHTE HETPEPHIBHOE MOBTopeMA LHKIA
Harpes-oXTaKACHI.

6. 1.T.1., npocp. Beiicembaes K.M.

Bonpoe: Craxire oxanylica 3a CYeT Hero NOBKILAETCA TEEPIOCTs MOCHE
TepMOpHKIHOHOTO dpeseposa?

OTBeT: 3 CHST OCOGHHOCTH MEXEHHIMA Pe3aHIA TepMOBPHKLHOMHON
obpaGorkin ¢ cnomssomanmen TMATKoll (Bpessl Tpeus B Some pesamix
TIPOHEXORHTS (<BOGTO pona) Tepvitieckas o6paGOTKA T.c. TeMepaTypa A0CTHTACT

ZO TEMUGPATYPH [UABNeHS MATEDHATA M NOCIe Pe3AMHA  MeUICHHOG
oxn@ineHus

7. nowcropant Kaceim6atuna J1.C.
Bonpoe: [Tpeanarachsili crioco 0GpaGoTH saneTerToBas?

Orser: [la, umeetcs natent PK ka criocod  Ha KOHCTpyKImIO dpessi
Tpens.

8. K.T.1., W.0. ouenta Huxotosa T.IO.
Bonpoc: Yo o3tiasaet X1, Xz, X3, Y 7
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OTBET: X, - CKOpOCTS BpAIHHS HHCTPYMeHTa, OG/MIH, X, — Monads,
MM/MHH, X3 — TIY6UHa Pesats, MM, Y - TBEPAOCTS TIOBEPXHOCTH 3ArOTOBKH
noce oBpaoTic, M.

9. .t touent Myxameaspos 3.

Bonpoc: Pesymsrarsi necnexosanis sefpeitsi » npomssoxctso? Ecrs m
OKOHOMHecKl aipexr? Kaxax meporiexTHBa paboTs, GysleTe I TOROKATS
HCCTIe10BaHNA B 5TOM HapaBierHH?

OTBer: PesyIbTatsi WeonenoBamNA BHeXpeHs B mpomssonerso TOO
«OneKTPOBOS KypacTeipy 3aybTen. ToL0Bof aKoROMHYEeCKii SpheKT cocTamtzeT
=6 M. Tenre. B nepenextuse Gyly MPOZOIKATS HCCTCAOBAHHA TIO MaHHOMY
HATIPABICHHIO, B JACTHOCTH Npe/ICTABIACT HAYWHBH MHTEDEC HMCCTEHOBAHWA
SKOHOMEPHOCTH B3RHMOCBASH TBEDIOCTH H IIHOCOCTOHKOCTH BOCGTAHOBTCHHBIX
Hetaneit asTocuentioro yctpofictsa. [IOAaHO 3a1BKa Ha KOHKYPC JUI% TIOTySERME.
TPRNTOBOTO HHAHCHPOBAHHA H 3aKa HAXOHTCA Ha PeLICHSHOBIHHT

CIHIYIUAJIH: IOpieitko B.B., KOTopsifi MPEAOCTABILT CIOBO pelleH3EHTaN:
KT8, npopeccop Kapkesis OM. i k.1, cr.npen. Temmas LB,

BBICTYIILIH: 1. Peuensent k.r.u., npocpeccop Kapkenust O.M,

B noceniee apews 0co6yio 0cTOTY npHOGpTaeT NpoBeMa HapacTarowero
U3HOCA fleTalieli NOKOMOTHBOB H BArOHOB, OCOBeHHO JeTaneil  ywioB
ABTOCHEHLIX YCTPOHiCTS. BHCOKSA CTOMMOCTS SaMacHIX HacTell H MaTEpHATOD
LA PEMOHTA NPHBOIWT K CHWKEHWIO TCXHWYECKOH TOTOBHOCTH Jerateii
nomsiKioro  coctasa. [lpn  peMOWTE AKTYBNHMMH OCTAloTecA  BOMpOCH
TOBBILEHNA PeCYpa BOCCTAHOBMEHHBIX fcTaneli # ynos. B orofi cassu
AvceepTauHonHas paGota UvanGacsa E.B. sactyXusaet srmvaie.

PaoTa MOCBAMENa K PeMERHIO MPOBTENS! NOBMLICHHS HIHOCOCTOKOCTI
JZeTaleli aBTOCHENHOrO YCTPOiCTBa MOBMKHOO cocTaa B ycrosHax TOO
«OneKTPORO3 KypacTsipy 3aysiThiy. TlONyvienHbe PesyTETATH B MicoepTaumnn
COOTBETCTBYeT LEMbIO K 3a7aYaM HeoTe0BaN KA. HayuHbie pesymTaThi sBIsioTcs
HOBGIMH U MOMyWeHsl Biiepssie. OBOCHOBAHHOCTS M AOCTOBCHOCTS HaySHEX
TONOKeHHS, BHBOIOB H  Pe3y/STATOB  MOATBEPKIAETCH  KOPPEKTHOCTIO
TIOCTAHOBKI 341134, GACKBATHOCTHIO TEOPETHNCCKHX H OKCTIEDHMEHTATBHEIX
ncenegopannit. Torywens: marewtst PK ma cnocod TepMo@pukmomioit
BpABOTI MIOCKOCTH U KOHCTPYKIUAIO MUICK TPeHiS, & TaioKe Ha KOHCTPYKITIO
Zuckosoi ki, Ha METOHKY OMpeneneHiA pacipedeliene TeMNepaTypst B
KOHTAKTE GHHCTPYMEHT-3arOTOBKA»  NPH  pasIMMHBIX  cmOCOGAX
TEPMOBPHKIHONHOTO  dpesepobaius  momyueRo cammeremctso  PK o
TOCYZOPCTRCHHOH  DETHCTPAUMH mpas a OGBEKT BTOPCKOTO MpEBA Ha
HHTEIEKTY2bHYI0 CoGCTBERHOCTS. TIYGTHKALIM TIO Pesy ISTaTaN HecIeI0BaHIS
OTPaKEHE B IHCCPTAUMH W NDBOMHTCA H HMX CCHKH B NHTEPATYpe.
Comepxasme 1 Konmdectso  NyGMKAUMH  YAOBIETSOPSCT TpeGoami
KOKCH#BO MH#BO PK.

JIOKTOPAHTY HeOBXOAMMO BHITOTHHT O(hopMIIEHIS AHCCEPTALHOHO paGoTs:
B COOTBETCTRHI C TPeGOBAHHAMH IPXBABIACMBIM K LHCCEPTRIIHOHHEIM PAGOTAM.

4
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B uenom cuuraio paGory MwanGaesa E.B. 3asepuiersoli u PEKOMENIYIO MUK
SAUNTE! Ha COHCKaHM CTeMleRH A0KTOpa drocopui (PhD) 10 0GpasoBaTeHOf
nporpaiue: 8D07101 — «Mammocrpoere».

Jloxtopait MwaGaes EB. coriaciics ¢ 3aMeuaisMi Mo obopuieie
AecepTaIORHOM paGOTHL.

2. Pewemsen k.T.h, e7. npen. Tennwan H.B.

TIpi BuinOMMeHMH THCCEPTAHONHON palOTH JOKTOPAHTOM TpoBeZeto
'KOMILTIEKCHO HCCIEOBaHie, HATPABTEKKOE HA PEIICHHE TPOTEM5! OGECTIESCRI
HSHOCOCTOKOCTH fieTareli 2BTOCIENHOro YCTpolicTsa NOABIAHOTD COCTasa B
yonomusx TOO «JneKTpoos kypecTepy saysims. B Kauecrse Haysmmx
DE3yTHIATO MOKHO OTMCTAT pa3pabOTKy CMIOCO6A  TepMOGPHKLIHORHOTO
(bpesepoBaliis HAIIABNEHHO NOBEPXHOCTH MO3BOSIONUIT YBEHHHTS HCXOJHYIO
TBeprocTs obpaboTaHHof nomepxHocTH Ao 10%, wro coctamnser HB. 60.
Onpezenerie  ONTHMATBHEX  pexiMoB  (pesepopamiz.  IIpemoeHHyi0
YPABHEHMIO JUIA OUHKH TBEPNOCTH HAIUIABNCHHON TIOBEPXHOCTH TIOCHE
TepModpHKIOHOrD dpesepopais. Mojemposaie mponecca oGpaGOTIH 1
oNpeneNiente ryGuHB pACTPOCTPAHEHHS TeMIIepaTypsl BrTyGh 3AroTOBKH
COCTABTACT # TOMILHE! YTPOUHEHHOTO Co% HATTABEHO TIOBEPXHOCTH mocTe
oBpaBora. Tlo peaymsTaTan ZOKTOpCKOil AHCCepTaLIH ONYGTAKOBaHO 13 paor
Ha PYCCKOM, KasaxCKOM W GHTIHHCKOM SIBIKAX, B TOM WHCTE: 3 CTATBH B
MeXIYHEpOTHOM HEydHOM WILaHWH, MO AamuEd Gasst Web of Science min
BXOMAEN B Gasy Scopus, | CTaTHi B KYpHATZX, BXOTALUX B Ga3y JAHHBIX
PHHLL, 4 crateil B u3aHMAX, PEKOMeH/IOBAHHBIX KOMHTeTOM N0 oBecrieveriio
KavecTaa B cepe o6peopams H Hayki PK. Jok7ans! npecTastenrof paoTs:
GEUTH pacCMOTPeHS! Ha 2 MEXIyHaPONHEIX KoH(eperaX. Tlonyyero 2 matenTa
PK Ha none3myio MOZels i | CBUIETNSCTBO O TOCYAAPCTBEHHON PErHCTPaIH
1paB Ha OGBEKT aBTOpCKOro npapa. OCHOBHBIE DESYNTATH IMCCEDTAIMH
BHCAPeHs! B NPOHIBOACTEO AQ «IEKTPOBO3 KYPACTIPY SAYBITED K B y¥eGHbI
nponiecc HAO «Kapararausckiii Texsiteckull yHUBepeuTeT M. A. Cariiosay
PN TOAOTOBKC OAKAIABPOB M  MATHCTPANIOD [0  CHIELHATSHOCTH
MaummocTpoeiite. [o10Bolt SkoROMIeckith SpexT OT BHEAPERIS pesyIsTaTon
PaGOTH COCTABIACT SOMN. Tere. B KauecThe JaMedaHHi MOXHO OTMETHT
HeCOOTBOTCTBHE OQOPMICHNS IHCCEPTAIMH TPEGOBRHHAM IPETBABIIEMHN
KOKCH#BO MH#BO PK. [lucceprauuonnyio pabory MmanGaesa E.B. cuutaio
3aBepIlCHHO! M PCKOMCHIYIO [UIA 3ALINTH HA COMCKAHME CTENEHH JIOKTOpa
utocopun  (PhD) mo  obpesoparencofi  mporpavwe:  8D07101 -
MalIHHOCTpOeHHE.

Jloxopant Hmanbacs E.B. cornaciics ¢ sameuanmavu. Odopieriie
HCCRPTALHONHOH PaGOTs! GyeT NPHBEAEHO B COOTBETCTBHA C TPeTBABTACMHIMH
‘TpeGosannamu KOKCHuBO MHuBO PK.

CJLVIIAJHE: IOpueixo B.B., KoTopsiii MPEAOCTABI CIOBO  OT3HBOM
OTeHECTBEHHOMY HayHHOMY KOHCYTBTAHTY A.T.H., npodeccopy Lleposy K.T.

BBICTYITHUIH: 7.1, npotheccop Lilepos K.T. sasiar otsets i oTueTa,
uTo jccepranonHax padora goxtopaxta MuanGacsa EB. mocemmema k

H
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DEUIEHIIO AKTYQTEHOH IPOGIEMS! OTESECTACHHOMO MPOH3BOACTEA, B H4CTHOCTH
TOO «dnextporos Kypacruipy saysiThi» (r. AcTaka, Kasaxcrai) 1o TOBHIIGHFIO
H3HOCOCTOKOCTH JieTanei_@BTOCHENHOTO yeTpOficTsa NOABMRHOTO COCTasa M
Pe3YLTATH QHCCEPTALHMH GLUTH BHEZDEHH! B NPO3BOACTEO TOO (DMEKTPOBO3
KYPacTuipy sayemsiy. Jloktopanta MmaGacsa E.. OH oXapakTephsoBai Kax
COPMHPOBABIIIENOCH YHEHOTO, CHIOCOGHOMO ONPEACNATS M YOUEMHO peiliaTh
TIOCTABIEHIEIE 3Aa%H, YMEIOUETO aHANKIPOBAT M OGOGIETS MOMYHCHHEIC
DESYISTATH, NIPOXOIMBIETO TeopeTHieckufi 1 NpaKTHCCKHit TOATOTOBKI,
BIRJCIOIIErO COBPEMEHHBIMH METOJAMH HcclefoBarus. PaGoTa BEMONHeHa B
TIOTHOM O6BeMe B COOTBETCTBMM C WeMBI0 M 38AYAMH  HCCICAOBSHWA.
JICCEPTALMSA  XADAKTEPUSYETCH  BHYTPEHHHM  CAMHCTBOM  OMYMCHHBIX
PesyIBTATOR. TeMa  HMCCTGNOBAHHS ABAACTA  GKTYQTHHOR, TOTYNCHHbE
Pe3YIBTaTs 0BAANAIOT HayHOl HOBHIHOH 1 NIPAKTHHECKOF SHAUHMOCTHO.
JlnceepraonHas paGora COOTBCTCTEYET TPEGOBAHIUIM, MPCABABIACMBIMA
KOKCH#BO MHuBO PK x micceprauan zoxropos PhD i pexomenosan s

SAULHTE HA COHCKaHHE CTeNeHM 10KTOpa Ginocodii (PD) o 06pasoBaTensiol
nporpanyie: §D07101 ~ «MammsocTpoeiie».

CIVIIAJH: [Opuenco BB., xoropsii sasnran orssissl sapybeioro
HEYUHOTO KOHCYISTANTa A.T.4., npodeccopa Mapionosa B.T. B KOTopoM fadres
MOTOKHTENLHAK OLEHK AHCCEPTALORHOH PaGOTS! OKTOpAHTa.

BBICTYIHIHA: k.1, mon. Myxamensspos J13., 1T.x., fou. Beficenbaen
KM, x1H, npog. Kesbipos KB, PhD Mycaes MM., xoropsie aam
TIOTOKHTENLHYIO OLEHKY PesyISTaTaM HCCTEfOBaNMi corckaTens nanGaesa
E.B. H BPA3HIH MHEHHE O HEOGXONAMOCTH PEKOMEHIOBATS AUCCEPTALHOHHYIO
pabory  saumre

CJIYHIAH: [Opuenxo B.B., KoTopstit MPEUIOXII BIHECTH Bompoc o
PeKOMCHGUHH (¢ yHeToM saMewaMuli W NpemIOKeRMA) K saummte
IccepTaLKORHOli PAGOTE JOKTOpAHTA 0 HANpaBNeHio oArorosky D071 —
«MiKenepua U MIKeHepHOE fenon, oGpasopaTelbof mporpamve SDO7101
«Maummoctpoenney  WmarGacsa EB. Ha Temy: «Hcciemosamie
COBEPUICHCTBOBAHHE  TEXHOTOTHH  WTOTOBTCHM JeTalleli  aBTOCUNHOTO
YCTpolicTea MOZBHAHOTO COCTABa, NpeXCTABICHHON HA COHCKAHHE CTENelH
noKTOpa dm0cogHH (PhD) Ha OTKpHITOE rolocoBatiie.

TIPOTOJIOCOBAJH: 3e» - 33, CPOTHE - HET, (BO3IEPRABLIHXCHD) -
Her.

TIOCTAHOBHIH: PexoMer/I0BaTs IWCCepTaLOHHyio pagoty HmanGeesa
EB. Ha Temy «lccefopaie i COBPUICHCTRORANHE TEXHOTOTHH H3OTOBCHIA
JeTaneli AFTOCIETHOTO  YeTpONiCTBA NOABMKHONO COCTAB®) K SAITe A
JMCCEpTAIHOHHOM CoBeTe.

Tpencenatenn,
Saenyromuii xaeapoii TO
PhD

Opuenko B.B.

Cexperaps. Oxumbacsa A.E.
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“Vrpepanaio”

i rocy xapracriili ropHsit
NIPOPEKTOp 110 HayHEM
aM i HTHOBAIIM

Hypwyporos TH.

2021 .

BBIIHCKA
w3 mpotokona Ne <% pacmmpeHHOro Hay4HO-TEXHHYECKOTO CEMMHapa,
npoBeentoro 20 Aekabps 2021 roza b Kadepe «TeXHOMONS MAIIHKOCTPORHIE)

daxynTeTa «OmHepro-exanuka» HapomicKOro TOCYAGPCTBEHHOTO TOPHOO
wHeTHTyTa

r. Hason 21122021 r.

Tpexceaatens cevunapa
3aseayromuit kageap:
TeXHONI0rHS MAmKHOCTOCHHE KT8, 200, Axmenos X.H.

Cexperaps cemnnapa
RouenT KadeApLt
Texuozorns mamusocTpoense T8, (PhD) Pysuacs A.H.

VUACTBOBAJIA: ith, fow Mapionos B.T., AT, jou SravGepmies
HIL, xd.-m1, on, Manrmesa 3K X., K15, Ao, Mymsos P.O., ar.x. (PhD)
o, Kynyparos H.P., 2.1, (PhD) zou, Ataynnaes A.O., 1.5, (PhD) Sxmen
LLLH., 2 7.5 (PhD) Bexuasapos X X., c.i. Papmaros X P. (OGinee komriecrso 9
HeoBeK).

TPHIJIAIIERHBIE: 110, fouenr Suvyponos 3.0., ATH., mpoeccop
Maxvynos AM., nri, mpodeccop Bosoposa CIK., ATH, mpodeccop
MutciGoen H.

TOBECTKA JIHSI:
1. Hayasmii foxnan soxroparta KapI TY HmanGaesa E.B.

BBICTYIHJI: npejcefarellb HAY4HOrO CEMHHapa K.T.H., J0L, Axmenos XM
OTKpHLT 3acEaHE, OSHAKOMHD COGDABIIHXCS C TIOBECTKOM s

JateM, 9TOGH TIOSHAKOMWTH C OCHOBHBIMH DE3YTHTATAMM IUCCPTAUMOHNON
paGorst, a7 coBO fokropaity HvanGaesy E.B.

CIIVIIAJH: fokmax JOKTOpaHTa 3-To kypea criemmamstocra 6D071200 —
«MammocTpoermiey  Kaparawimckoro  TOCYIAPCTBEHHOTO  TEXHHHECKORO
yrmeponrera HvanGacsa Epnata Baxsrmopiraa 10 paGote Hax muccepraimieit Ha
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‘Temy: (ICCTIe/IOBAHNE H COBEPIICHCTBOBAHHE TEXHO/IOTHH HTOTOBICHNA fIeTaNeH
ABTOCUEMHOPO YCTPOHCTBA IOTBIDKHOTO COCTABA.

PaGora BemonHAeTcs Ha Kageape «TeXHOTOTHYECKOS OGOPYIOBAHNE,
MAIMHOCTpOGHIE i CTAHIApTHAS, OTEHECTRCHHbI HayHbi KOHCYISTAHT —
ATH, podeccop [llepos K.T. 3apyGexsmii Hayuiii KORCYTSTANT — AT,
mpoheccop Mapaiokos B.T.

JIOKTOpAHT B CROEM OKIAZE PACKPHLT AKTYATSHOCTS PabOTsL, OTMETILI LIET>
"HCCIICIOBAHIA, OIHAKOMI © IAHAMH HCCTEAOBAHT, FBAOAKILI IPOATIOTAACMYI0
HayHIYIO HOBI3HY H IDAKTHHECKYIO JHATHMOCTD. B X07C HCCIEAOBHIL PEMOHTA
M I3HOCA ABTOCUCTIHbIX YCTPOFICTR BABIICH! OCHOBHHC NHIHIL! TIPOSBICIHE
JIHOCA. VCTAHORTIEHO, WTO Ha MPEAACBPEMEHHbIL BHIXOR 13 CTPOR Jetaelt
ABTOCHCITHOTO YCTPOFCTBA MOTYT NOBIMATS, HE TOMBKO KAWECTBO TCXHOTOTHI
'HAILIABKH, HO W KA4€CTBO MEXaHHYECKOH 06paGoTKH 110c/1e HAILIABKH.

JInn pemenuA MPOGACMBI OGeCieHeie HIHOCOCTONKOCTH, HEOBXOMMMON
THGPAOCTH ABTOCHCTHLIX YCTPOHCTS MPEMIOKER CTI0COG TepMOGPHKLHOHHON
OGPAGOTKH  NOBEPXHOCTSH  ARTOCUEMMKIX  YCTPOHCTB TIOCIC  PEMOHTHO-
HAIIGBOMHMX paboT. BEUT NPOBEXCHH IKCTEPHMEHTATLHMC HCCICIOBAMLL
npoLieCca TCPMOBPYKLHOKHOTO (PEIEPOBAIIS HAILIABTEHHEIX TOBEPXHOCTEH ©
HCIOTLI0BAHTICM TIAKOTO JHCKA TpeHi (663 OXIAKICHAA) H IHCKA TPEHIA
OCHAIIGHHLM  CTICIMATHEIMH  BHCMKAMH (C WMITYTbCHBIM  OXTaIICHEM).
Peay ILTaTh TIOKA3ATH, T TREPAOCTS 0GPAGOTANHOI TIOBEPXHOCTH SHATHTETSHO
yBeTHaMBGCTCA DM (PE3cpOBANIH OGCHMH MCKaMM TpeHus. HeoGXommo
OTMETHT TO, HTO TPW (PPEICPOBAN TIATKITM AMCKOM TAYGHUHA YTIDOTHEHHOTO
CHOS HA TOPAIOK YBETHAMBACTCA. A IIDH (PECPOBAHMM HCKOM TpEHHS
OCHAUICHHMM  CTCIMATHHMH  BHEMKAMH NDOMCXOMMT  MOBEPXHOCTHOS
yUpOUHeHHC, T.¢. TOINA CTOR HE MPEBHIACT | MM. Pe3yIISTaTH OKA3AIA, 410
CMOCOGa  TepMOPHKIMOMHOTO  (GPESEPOBANMA MOKHO HCTIOTESOBATH Ui
JOCTIOKeHHe  BHCOKOi TBCPIOCTH M H3HOCOCTONKOCTH 0GpaGaTHIBaeMoli

ToBepxocTH.
PaGoTa BeIeTC B COOTBETCTRHA C YTREPAICHISIM TPAUKON, OTCTaBaIi

ner.
OnyGmKosao 6 cTaThei, B ToM McTe 4 MYGTMKALIG PEKOMCHIYEMSIC

Kowrerom (KKCOH).
TIpencenaress: BHCTIUICHHE OKOHYEHO. Y KOTO €CTh BONPOCH?
Hocte secrymierme MwanGaeny Epuaty Baxoropuay Ghum sazass:

cAleIyIomHe BONPOCH:
1. A.T.H., Aon. Irambepanes HL.IL: AHaTH3 H3HOCOB ABTOCHEMHBIX YCTPOHCTB 32

2021r. umeerca? PacckauTe NOKANYHCTa KPATKO O TEXHOIIOTHH BOCCTAHOBIICHI

seTasil B ycnopiix 3asoa?
2. kT, non. Mymunon P.O.: Bl yIOMSHYIH B CROEH HCCTETOBATEIsCKOM

paGore M  ypeiueie TBCIOCTH, HA CKOIBKO TPOUCHTOB OUCHBACTC

yBemiricrue?
3. krm. gom Axwenos X.L: B ueM NpenMyIecTso MPILIATAEMOTO BaMi

'MeTOjta MeXaHIeCKol 06PaGOTKH Nepet TpaMIHOHHIMHA?
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4. aran. (PhD) Shxmmes HLH.: Kaxosa oderipuocts samero merosa
06PAOTKH  MOBEPXHOCTH NOCTE  HAIUIABKM? BMMOTHAICA T PaceT

KOHOMIECKOF dipexcrussocT?
5. ar.n. (PhD) Bexnasapos %.X.: Ha OKOTHKNX JOKOMOTHAX PEMOHTHpYCTS

aBTOCHEMOE YCTPOHiCTBa B MecAI?
6. cn. Panmanon K.P.: Kakne nOTOKHTETSHbe PEyISTATH TOTYHHIH MK

IpOBEACHHH HayWHbIX HCCIIEAOBAHH? TTaTeHTE! CCTS,
Ha sanamisie sompocst xokropant HyaGacs F.B. OTBETII KOHCTPYKTHBHO, ¢

MPCTOCTARTCHFEM MTP3CHTAILHOHHBIX MATEPHATOB.
Tpencenatem: Ecrs eme sonpocsi k zoxropaiy? Her. VBakacwsie yiacTiuky

cenHapa Tereph MepeiieN K 06CYKICHIO.

BBICTYIIHITH:
1. 3apyGexsiii HaydHsii KOHCYISTaHT AT, Aou Maprouos BT

KOTOpBIHi NONOKHTENbHO OXaPAKTEpH3OBAT paGoTy ConcKarers.
2. aTH, gon Oravbepmics VLI — TeMa JWCCCPTAIlMH KTYalsHo,

pemacres poGEma MpOHSBOTCTsa. JIOKTOPATY MPE/LIATaio PACCMOTPCTS BOTPOC
HICC1CAOBAMI PACTIPOCTPAHEHI TEMIIEPATYDH TDH (PESPOBAIHH H ¢& BIHTHHE

Ha SHAYEHHE TBEDIOCTH
3. KT, 01, AXMenop XM, — AeliCTBUIEHO PaGoTa MHTCPECHAS, MMEET

Hayamylo M NpAKTYNeCKyIo INeHHOCTS. [lymaio, ZOKTopait Gyner pabotars
COPIACHO TLAaHY H IOCTHTHCT E/TH IHCCEpTALMOMHON paGoTS:

PEUILIH:
1. Tlpwmats Temy mnccepramiomoli paorst IwanGaesa EB.

cencioBaMHE W COBEPILICHCTROBAHAE TEXHOTOTHH /3OTORICHI JeTaielt

ABTOCIIETHOTO YCTPOHCTBA TIOIBIKHOTO COCTABA AKTYATbHOIL
2. PexoMerJIOBaTS MPOJOIKUTS PaGoTy HAX MCcepraitici X0 MOTHOTO

3aBCpIICHIA COTIACHO TLIaNY.
Tipeaceastens cemmnapa

Saeaylomuii Kagenps

Texuo0rHst MAWHHOCTPOHHE m k1.1, 20n. Axmenos X.H.

Cexperaps cemunapa
ouenT Kadenpht
Texno:tornn MammHoCTpOEHHE .m0, (PhD) Pysubacs AH.
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Vrsepaaaio
opomuTent npoekTa
Sepaucnomy ofcryRuBanI0

lé9nexrposos Kypactuipy 3aons
B o

O nocemennn npexcraureneii KapI'TY
nponssozerny TOO «nexposos Kypactipy 3asoas

03.022020 r. r. Hyp-Cyaran

HacTonmim noaTBepaen noceienie npexctanntencii Kaparanusckoro
rocyfapeTBertoro Texieckoro yuusepcitera (Kap[TY) npogeccopa Llleposa
K.T. n noktopaita MsanGaesa E.B. npoussozctseitoro exa TOO «Dnextponos
Kypactuipy 3asos» (r. Hyp-CynTas), ¢ uensio usyuenms npo6iems ofceneuenis
H3HOCOCTOMKOCTH AeTael ABTOCLETHOrD YCTpOCTBa MOMBIKHOFO COCTaBa.

B peaynsTate coBMecTHOll paGOTSI 110 HCCTEAOBAHHIO TEXHOTOTHH PEMOHTa K
BOCCTaHOBNCHI AeTaleli ABTOCIENHOTO YCTPOHICTRA NOIBWKHOTO COCTaB GbliI0
BUABICHO, UTO HA NPOKICBPEMEHHbH BHXOX W3 CTPO JCTaleli aBTOCIENHOTO
YCTPOICTBa MOTYT NOBMHATS, He TOTEKO KA4ECTBO TEXHOTOTHH HAWIGBKH, HO
KauecTBO MexasiecKoli 0GpaGOTKH NOCTE HATTABKH.

TaK Kak auATH3 JQHHbX N0 KOHTPOTIO NOKAZA, 4TO HE BCEIZia YAGBATOCH
HOTYUHTE HCXOZHYIO TBEPAOCTS HATTABOYHOTO MATEPHATA 1OCIE HATTABKH WK
Hocte MexanecKoit 0BpaGoTi. TTpHMKOl TOro MOXeT GhiTh cileayioiee:

- HeMpABIILHOE HASHAYEHHE PEAINOB HATTABKH H TOTIMHS! HATIABICHHOTO
cnos;

- ToMWNA HANTABIEHHOTO CIOR TOCTe  MEXaHWYECKOH 0GpaGOTKH
YMEHBIIAETCH 1 MOYT IEPEXOMHTS Ha IOl MePeMEILHBAHIS, T TREPIOCTS HMeeT
Menbilee sHatene.

A yrouneins NPHGHHS TOSBICHHA W pOWICHWA faiioli mpoGremst
HEOBXOMMO MpOBEelie HCCIEAOBANHA TEXHOTOTHYECKOTO NPONECea HATIABKH
MOHOWGHNX  TOBCPXHOCTH M TEXHONOTHH  MeXaHideckoll  oGpaGoriu
~HAMIABACHIGIX NoBEpXHOCTElE JeTaleli aBTOCEMHOro YeTpolicsa.

B caasu ¢ aam npodeccopy Llleposy K.T. i Zoktopary MwanGacsoii E.B.
PEKOMCIUIYEM NPOBEICHHE KOMITICKCHOTO HCCENOBaHI NpOGiems! oecreseris
W3HOCOCTOIKOCTH  AeTanlell QBTOCLEMHOTO YCTPOACTBA MOABIGKHOTO  COCTaBa,
KOTOpoe BYeT HATPARTEHO Ha COBEPIICHCTBOBAHE H COITANHE TEXHONOTHIECKOrD
npotecea HAM1ABKH, 06PaGOTKS, KOHTpO  COPK

ikerep 0TACNA TeXHINECKOrO 06CTYHBanys M Beiicexenos LT,

Tpeactasnrens OTK Bexbaen 5.C.
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Kommecrso aedexmiux asrocyenon
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Xapaxreprcrika cmocofa, Ocroprste
o6aacTh ero npmmererms mpemvymectsa Hexocratin
Pyunas 0y20605 HANG6KT NOKDHMBLME 51€KMPOOTHY.
Tipocrora | Hexas
‘zocTymaocTs MPOHIEOTHTETSROCTS:
ofopyfosamms  u|TEEemte  yciosms
VEHEepCaTSHME,  mpErOZEME [ | TeXHOTOTHE pyma;
HamEKE feratell aTHIHOR GOPME! | BOIMOKHOCT HenocTosHCTE0
BAHATERET BO BCEX MPOCTPAHCTESHHEX | MOTY¥eRHT xagecta
‘MonoKeHHX. Ternposarwe | rantagtexsoro "HAITABTERHOTO CTOE:

HAITABTERHOTO METATIA NPORIBOTHTCE
epes CrepKers JMexTpOTa H (AIH) Tepes
moxpsrTee. TnosocTs Toxa 11...12 Ahae

MeTaITa IpaKTHYeCKE
moGoH  cHeTeMnl

ermposammz

Gonsmoe
‘nponnagzense
ocHOEHOTO MeTaTIa

Moryasmonamuueckas u asmonamuueckas 9y2060% HANTAEK NPOSOTOKANU

MexammmposarEas  mammaska  mO%
mocon oEO TPOROTOKO (cHTomEOR
BT  mopomKosoH) mm emtod
(RoTonHOKaTAROK,  MOpOMKOBOR  HAH
CleveRHOR); TerHPOBANHE HATTABTEREOTO
METAIT OCYIECTETAETCH, KaK MPABRTO,
wepes  omextpomEE Marepman
TermpysomHe GITOCH IPEMERAIOTCA pexe.
Jlyrosar  mALTEBKA  GRQANETHNG
"TOPOIIKOBHME TIDOBOTOKAME 1 TEHTaMS:
crabmmmsamns  ayra, Jermposamde
3AIHTA pACTIABTEREOTO MeTaTTa OT a30T2
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